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Ringkasan tujuh fakta terpenting dan penjelasan terkait! (Ringkasan Eksekutif) 

 Fakta Penjelasan singkat 

1 Pada plastik, “biobased” berarti “terbuat dari sumber alami” 
atau “terbuat dari bahan baku alami”. Bahan-bahan tersebut 
adalah hasil pertanian seperti jagung, tapioka, bambu, tebu, 
kentang, atau daun palem; atau limbah pertanian. Akan 
tetapi, ini tidak selalu berarti bahwa 100% bahan baku dapat 
diperbarui. 

Sebaliknya, plastik konvensional berbasis bahan baku fosil yang terbuat dari minyak 
mentah. Kombinasi bahan baku hayati dan bahan baku fosil lazim digunakan dan 
kombinasi tersebut juga disebut “biobased”, yang mungkin tidak dapat dikomposkan atau 
didaur ulang.   

Berbagai jenis plastik biobased cocok untuk membuat produk konsumen yang berbeda, 
misalnya wadah makanan atau kantong sampah organik.  

Baca selengkapnya di bab 2.1 

2 Berdasarkan penilaian siklus hidup, substitusi plastik 
berbasis fosil dengan plastik biobased tidak menghasilkan 
perbaikan yang signifikan bagi lingkungan, tetapi hanya 
menggeser dampaknya. Plastik biobased memiliki dampak 
yang lebih rendah terhadap perubahan iklim tetapi potensi 
eutrofikasi yang lebih tinggi. Selain itu, plastik biobased 
mengonsumsi lahan yang lebih luas. Plastik biobased hanya 
direkomendasikan jika dibuat dari limbah pertanian.  

Metodologi penilaian LCA secara sistematis kurang memperhitungkan dan 
mengesampingkan dampak pada keanekaragaman hayati (pengalihan fungsi lahan, 
monokultur) serta masalah terkait pelindian zat berbahaya, sampah yang dibuang 
sembarangan, dan mikroplastik yang tidak dapat dinilai melalui LCA. 

Rekomendasi untuk memilih sumber daya terbarukan berbasis limbah pertanian 
didasarkan pada pemahaman bahwa produk pertanian yang dapat dimakan harus 
berfungsi sebagai sumber nutrisi terlebih dahulu. 

Baca selengkapnya di bab 4.1.1 

3 Plastik biodegradable dibagi menjadi dua jenis menurut 
daya urainya: plastik yang dapat dikomposkan dalam skala 
industri dan skala rumah tangga/ lingkungan sekitar. 
Pengomposan skala lingkungan tidak dapat sepenuhnya 
menguraikan produk konsumen dan kemasan 
biodegradable, dan prosesnya pun tidak secepat dalam 
pengomposan skala industri.  

Kondisi pengomposan dalam instalasi pengolahan sampah organik dapat diatur secara 
teknis (pasokan udara, jumlah dan jenis populasi mikrobiotik, pH, dll). Kondisi di alam 
tidak sestabil di instalasi pengolahan dan berbeda tergantung pada jenis tanah, sistem air 
tawar atau air laut. Jumlah plastik biodegradable yang terurai dalam kondisi lingkungan 
alam yang berbeda sangat terbatas. Misalnya, film PHA terurai ~70% dalam 660 hari di 
tanah, sedangkan PCL terurai lebih dari 90% dalam 30 hari di air tawar. Sementara itu, 
penguraian mekanis juga terjadi, misalnya di pasir atau oleh garam (di air laut), yang 
menyebabkan fragmentasi sehingga terbentuklah mikroplastik.  

Baca selengkapnya di bab 2.2 

4 Penggunaan bahan baku biomassa tidak berarti bahwa 
produk jadi akan biodegradable (dapat terurai oleh 
mikroorganisme), bahkan jika bahan bakunya 
biodegradable.  

Biodegradabilitas atau daya urai ini tidak tergantung pada bahan baku, tetapi murni 
ditentukan oleh struktur kimia polimer. Hanya beberapa ikatan kimia yang dapat dipecah 
secara biologis, baik secara enzimatis maupun mikrobiologis. Ada contoh plastik 
biobased yang non-biodegradable, dan plastik biodegradable berbasis fosil. 

Baca selengkapnya di bab 2.2 

5 Ada standar yang tersedia untuk biodegradabilitas plastik 
skala industri serta sertifikasi pihak ketiga untuk degradasi 
di beberapa jenis lingkungan sekitar. Ada juga standar 

Standar adalah instrumen yang penting, tetapi jangan dianggap sebagai satu-satunya 
jawaban atas masalah terkait bioplastik: Misalnya, sulit untuk membedakan sertifikasi 
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 Fakta Penjelasan singkat 

untuk porsi, asal, dan pengembangan biomassa yang 
berkelanjutan dalam biopolimer. 

pihak ketiga dari klaim atau pernyataan oleh perusahaan tertentu tentang 
biodegradabilitas. 

Baca selengkapnya di bab 3 

6 EU telah mengakui pentingnya peraturan wajib tentang 
plastik biobased dan biodegradable dan sedang menyusun 
undang-undang terkait. 

Komisi Eropa mengumumkan kerangka kebijakan khusus tentang pengadaan, pelabelan, 
dan penggunaan plastik biobased, serta penggunaan plastik biodegradable dan plastik 
yang dapat dikomposkan. Proposal ini diperkirakan akan diterbitkan pada tahun 2021. 

Baca selengkapnya di bab 5.3. 

7 Plastik biobased dan biodegradable sering dipromosikan 
sebagai solusi untuk masalah terkait jumlah sampah plastik, 
termasuk di Asia Tenggara. Akan tetapi saat ini, solusi 
tersebut tidak mengurangi volume sampah yang ada 
maupun masalah terkait pengelolaan sampah. 

Secara teori, daya urai lebih baik daripada daur ulang, dan daur ulang lebih baik daripada 
pembuangan. Dalam praktiknya, diperlukan pemilahan dan pengumpulan plastik 
biodegradable dan plastik yang tidak dapat terurai secara terpisah. Kerumitan proses 
pemilahan akan bertambah mengingat bahwa beberapa plastik biobased sulit diolah di 
fasilitas daur ulang untuk plastik konvensional. Selain itu, beberapa plastik biobased dan 
plastik konvensional tertentu yang memiliki struktur kimia yang sama dapat didaur ulang 
bersama. Selanjutnya, bahan biodegradable harus diangkut ke fasilitas pengomposan 
skala industri, yang kemudian perlu menyesuaikan proses pengomposannya karena 
plastik biodegradable membutuhkan waktu pengomposan yang lebih lama daripada 
sampah organik. Prasyarat lainnya adalah bahan tersebut harus memenuhi persyaratan 
pengomposan skala industri sesuai dengan salah satu standar biodegradabilitas.  

Secara umum, Malaysia kekurangan pabrik pengomposan skala industri. Di Thailand, 
satu-satunya pabrik pengomposan skala industri terletak di Bangkok. Sebagian besar 
negara di dunia tidak memiliki skema pemisahan yang memadai untuk sampah rumah 
tangga basah (organik) dan kering. 

Baca selengkapnya di bab 4.1.2 dan bab 5. 

Lima hal paling penting yang harus dilakukan: 

1. Dalam proyek pengelolaan sampah, prioritaskan pencegahan sampah daripada promosi plastik biodegradable dan biobased, misalnya dengan 
penggunaan kembali. Plastik biodegradable dan biobased tidak boleh dianggap sebagai solusi untuk masalah polusi plastik. 

2. Gunakan kantong sampah makanan biodegradable bersertifikat untuk memisahkan sampah basah dan kering. Misalnya, kantong sampah 
makanan dengan ekolabel Tipe-I atau skema pihak ketiga lain yang andal dan independen. Tidak direkomendasikan untuk menggunakan plastik 
biodegradable untuk tujuan lain. Jadi, jangan memberikan insentif untuk penggunaan plastik biobased dan biodegradable. 

3. Hanya gunakan limbah pertanian dan produk sampingan sebagai bahan baku plastik biobased. 

4. Pastikan keterbukaan informasi yang diperlukan dan komunikasikan dengan jelas kepada publik melalui standar, label, dan pengujian apakah 
bahan yang terkait dirancang biodegradable dan dapat diuraikan di fasilitas pengomposan skala industri, rumah tangga, atau lingkungan alami.  

5. Berinvestasi dalam pemilahan di sumber, teknologi pemilahan, dan fasilitas pengelolaan sampah organik.  
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1 Latar Belakang 

Kemasan sekali pakai memang nyaman digunakan bagi konsumen, misalnya untuk kemasan 

makanan yang dibawa pulang. Akan tetapi, tingginya jumlah konsumsi plastik membawa berbagai 

dampak negatif. Plastik biobased dan biodegradable telah cukup lama dibahas sebagai alternatif 

plastik berbasis fosil untuk menjawab dilema antara perspektif ekologis dari plastik sekali pakai dan 

kemudahan yang ditawarkan oleh jenis kemasan plastik ini. Manfaat lingkungan sering kali dikaitkan 

dengan plastik biobased dan biodegradable karena kata "bio" dianggap berarti "ramah lingkungan". 

Jenis plastik ini dianggap cocok menggantikan plastik konvensional yang dampak lingkungannya 

telah diteliti secara luas, tetapi solusi yang diharapkan ini menimbulkan berbagai konsekuensi dan 

masalah. Substitusi langsung dari plastik konvensional ke plastik biodegradable atau biobased 

terlalu sempit dan tidak mengubah volume sampah atau mengurangi dampak lingkungan dalam 

jangka panjang. Latar belakang dan pemikiran di balik penilaian dan analisis ini adalah bagian dari 

laporan berikut.  

Laporan ini disiapkan oleh Oeko-Institut, Jerman. Target pembaca laporan ini adalah para pengambil 

keputusan politik dan perusahaan di Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Saat ini, target pembaca di 

negara-negara tersebut didukung oleh proyek GIZ modul CAP SEA (Collaborative Actions for Single-

Use Plastic Prevention in Southeast Asia atau Aksi Kolaborasi untuk Pencegahan Plastik Sekali 

Pakai di Asia Tenggara). Proyek CAP SEA bertujuan untuk mengurangi sampah plastik dan 

mempromosikan sistem kemasan yang dapat digunakan kembali di Thailand, Malaysia, dan 

Indonesia, dengan fokus pada pendekatan hulu dan memasukkannya dalam konteks ekonomi 

sirkular yang lebih luas, serta memberikan saran strategis kepada pemerintah. 

CAP SEA didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan Hidup, Pelestarian 

Lingkungan, dan Keamanan Nuklir (BMU) sebagai bagian dari proyek global untuk mendukung 

"Inisiatif Ekspor untuk Teknologi Hijau". GIZ merupakan pelaksana utama dengan periode 

pelaksanaan dari Agustus 2019 hingga Maret 2023.  

Laporan ini disusun untuk membantu organisasi mitra CAP SEA dalam pekerjaan mereka. 

Pengetahuan latar belakang ilmiah tentang plastik biobased dan biodegradable akan membantu 

mitra untuk menghindari substitusi alternatif sekali pakai yang disesalkan, misalnya mengganti 

barang dan kemasan plastik konvensional sekali pakai dengan variasi plastik biobased atau 

biodegradable. Laporan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya 

mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dalam konteks ini, serta mengantisipasi konsekuensi 

dari keputusan penggunaan bahan dalam hal dampak lingkungan dan pengolahan akhir masa pakai.  
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2 Memahami berbagai jenis bioplastik 

Istilah “bioplastik” mencakup dua karakteristik yang berbeda dari bahan plastik: Salah satunya 

adalah asal dari input ke dalam produksi plastik, dalam hal ini “bio” mengacu pada sumber alami; 

Yang lainnya berkaitan dengan karakteristik daya urai plastik pada tahap akhir masa pakai, dalam 

hal ini, “bio” mengacu pada biodegradabilitas atau daya urai oleh mikroorganisme. Istilah “bioplastik” 

sering digunakan secara tidak konsisten, kadang-kadang sekaligus menggambarkan kedua 

karakteristik suatu bahan (sumber alami dan biodegradabilitas), tetapi dalam konteks lain, bioplastik 

hanya mengacu pada salah satu karakteristik tersebut. 

“Kompostabilitas” dan “biodegradabilitas”, atau “dapat dikomposkan” dan “biodegradable”, juga 

digunakan secara tidak konsisten. Dalam kebanyakan kasus dan juga dalam laporan ini, jika tidak 

dinyatakan lain, biodegradabilitas plastik mengacu pada plastik yang dapat dikomposkan dalam 

skala industri.  

Jadi, kami menyediakan glosarium dan gambar penjelasan (Gambar 2-1) dari European 

Environment Agency (2020). Gambar 2-1 menjelaskan empat kemungkinan kombinasi dari dua 

karakteristik (asal bahan dan daya urai) dalam matriks di sisi kiri. Sisi kanan gambar menunjukkan 

rute akhir masa pakai bahan tergantung pada karakteristiknya.  

Gambar 2-1:  Berbagai kategori plastik biodegradable dan biobased. 

 

Sumber: (EEA 2020) 

• “Plastik biobased seluruhnya atau sebagian terbuat dari bahan baku biologis, bukan bahan baku 

fosil (minyak) yang digunakan dalam plastik konvensional” (plastik berbasis fosil). 

• Plastik biodegradable dapat diproduksi dari bahan baku biologis atau fosil. Plastik biodegradable 

“dirancang untuk terurai dalam media tertentu di bawah kondisi tertentu (air, tanah, kompos, dll)”. 

Biodegradabilitas dapat dibedakan menjadi dua jenis:  

‒ “Plastik yang dapat dikomposkan dalam skala industri dirancang untuk terurai secara hayati di 

pabrik pengomposan industri atau pabrik penguraian anaerobik industri dengan langkah 

pengomposan.”  

‒ “Plastik yang dapat dikomposkan dalam skala rumah tangga/ lingkungan sekitar dirancang 

untuk terurai secara hayati dalam pembuat kompos rumah tangga atau lingkungan terbuka” 

(pada suhu yang lebih rendah daripada di pabrik pengomposan industri). 

Tidak Biodegradable 

B
e
ra

s
a
l 
d
a
ri
 b

a
h
a
n
 f

o
s
il 

B
e
ra

s
a
l 
d
a
ri
 b

a
h
a
n
 h

a
y
a
ti
 

Biodegradable 

dan berasal dari 

bahan fosil 

Plastik konvensional: 

berasal dari bahan fosil 

dan tidak biodegradable 

Plastik berbahan 

hayati dan tidak 

biodegradable 

Biodegradable 

dan berasal dari 

bahan hayati 

Daur Ulang Plastik 

Didesain untuk dapat di kompos pada fasilitas 

komposter skala industri, atau pada fasilitas 

penguraian anaerobik skala industri dengan 

langkah pengomposan 

 
Didesain untuk dapat di kompos pada 

komposter rumah dengan manajemen yang baik  

 Didesain untuk teruraikan di tanah dan air  

 



Plastik biobased dan biodegradable  

 

• Ada juga kelompok kecil yang disebut plastik oxo-degradable. Jenis plastik ini “mengandung 

aditif yang, melalui oksidasi, menyebabkan fragmentasi bahan menjadi mikroplastik atau 

degradasi kimia.” 

Sub-bab berikut akan menjelaskan kedua aspek bioplastik. 

2.1 Bahan biobased  

Plastik biobased sebagian atau seluruhnya berasal dari bahan baku alami. Oleh karena itu, istilah 

“dari bahan baku terbarukan” artinya sama dengan “biobased”. Dalam konteks Eropa, istilah 

biobased digunakan sesuai dengan definisi produk biobased yang ditetapkan dalam EN 

16575:2014. Bahan bakunya adalah tanaman yang kaya akan pati atau selulosa seperti jagung, 

tebu, miskantus (rumput manis), dan terkadang kayu. Berbeda dengan plastik biobased, plastik 

konvensional berbasis bahan baku fosil yang diekstraksi dari minyak mentah. Biobased tidak selalu 

berarti bahwa 100% bahan bakunya dapat diperbarui. Plastik biobased juga dapat digunakan dalam 

komposit yang juga mengandung plastik berbasis minyak bumi. Persentasenya mungkin tidak selalu 

dikomunikasikan dengan jelas kepada konsumen (lihat juga bab 3). 

Di Eropa, plastik biobased paling sering digunakan dalam kemasan makanan (52% atau 1,26 Mt 

dari total pasar plastik biobased pada 2019). Plastik biobased juga digunakan di sektor lain, 

termasuk tekstil (10%), barang konsumsi (10%), otomotif (7%), pertanian (7%), pelapis dan perekat 

(7%), konstruksi (4%), dan lain-lain (3%) (Brizga et al. 2020). 

Berbagai jenis polimer biobased dibuat dengan cara yang berbeda sesuai dengan struktur (bio-) 

kimia bahan baku.  

Gambar 2-2:  Gambaran Umum: Dari tumbuhan menjadi polimer 

  

Sumber: Ilustrasi sendiri. 
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Menurut Letcher (2020), ada dua jenis proses manufaktur untuk bahan biobased:  

• Polimerisasi monomer biobased (misalnya asam polilaktat (PLA), polibutilen suksinat (PBS), 

Bio-polietilena (Bio-PE); tipe 1 pada Gambar 2-2) 

• Pengolahan biopolimer (misalnya lignin, protein, karet, selulosa, dan pati; tipe 2 pada Gambar 

2-2). 

Istilah “polimer” terkait dengan fakta bahwa plastik terdiri dari rantai panjang ("poli" = banyak) 

monomer yang secara kimiawi saling terikat. Beberapa zat dapat digunakan sebagai monomer, 

misalnya asam laktat, etilena, atau glukosa (dan banyak lagi), asalkan struktur kimianya 

memungkinkan setidaknya dua jenis reaksi kimia yang berbeda dengan molekul lain dari zat yang 

sama untuk membentuk rantai. 

Mengenai dua jenis manufaktur plastik biobased dan perwakilan terpenting di setiap kategori, 

Letcher (2020) lebih lanjut menjelaskan: 

Polimer terpenting yang diperoleh melalui polimerisasi monomer biobased adalah PLA, PBS, dan 

Bio-PE (drop-in-plastics, lihat penjelasan di bawah). Setelah diperoleh, polimer diolah menjadi 

barang plastik menggunakan teknik yang sama dengan termoplastik berbasis fosil seperti PET, PE, 

dll. Akan tetapi, mereka tidak memiliki struktur kimia yang sama dengan monomer termoplastik 

berbasis fosil yang berbeda satu sama lain.  

• PLA diperoleh dengan polimerisasi asam laktat yang dihasilkan melalui fermentasi karbohidrat, 

terutama pati, misalnya dari jagung, singkong, atau limbah pertanian. Secara teori, asam laktat 

juga dapat dihasilkan dari sumber daya fosil, tetapi ini tidak lazim dilakukan.  

• PBS adalah kopolimer berbasis monomer asam suksinat (SA) dan 1,4-butanediol (1,4-BDO) yang 

diperoleh dari fermentasi sumber karbohidrat, sebagian besar gula (BASF 2021). Akan tetapi, 

kedua monomer (asam suksinat dan 1,4-butanediol) juga dapat berbasis fosil. Keuntungan dari 

PBS adalah mudah diolah menggunakan peralatan konvensional, misalnya dengan pencetakan 

injeksi, ekstrusi, dan peniupan film, serta memiliki sifat mekanik yang baik (ketahanan, 

kekerasan/kekuatan, atau elastisitas).  

• Drop-in-plastics adalah jenis polimer tradisional, seperti polietilena (PE), polietilena tereftalat 

(PET), poliamida (PA), yang berbasis monomer dari sumber alami. Misalnya, polietilena 

diproduksi dengan mempolimerisasi gas etilena. Gas ini dapat dihasilkan dari minyak mentah 

atau, dalam kasus biodiesel, dari bioetanol. Dengan demikian, Bio-PE adalah polietilena yang 

100% berbahan dasar bioetanol. Saat laporan ini diterbitkan, hanya ada satu pabrik Bio-PE di 

dunia (di Brasil) yang memproduksi bioetanol dari tebu. 

Dari kategori biopolimer, selulosa dan pati adalah bahan yang paling penting (dan paling umum) 

untuk memproduksi plastik biobased.  

• Selulosa, misalnya dari bambu, tidak dapat diolah sebagai termoplastik tanpa modifikasi melalui 

metode larutan tertentu atau setelah derivatisasi – reaksi antara gugus hidroksil dalam struktur 

selulosa dengan molekul pereaksi tertentu yang mengubah karakteristik molekul, sehingga 

molekul dapat menghadapi suhu yang lebih tinggi selama proses termal. Tanpa derivatisasi, 

selulosa akan mudah terdegradasi pada suhu tinggi. Plastik berbasis selulosa bersifat 

biodegradable asalkan reaktannya dapat terurai oleh mikroorganisme. 

• Pati (dari kentang, tapioka) juga tidak cocok untuk diolah sebagai termoplastik. Pati harus 

dimodifikasi secara kimia menjadi pati termoplastik (TPS) atau digunakan dalam campuran pati.  
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‒ TPS murni sangat sensitif terhadap kelembaban, sehingga tidak cocok untuk sebagian besar 

aplikasi polimer.  

‒ Dalam campuran pati, pati berfungsi sebagai pengisi dalam plastik biobased (terutama berbasis 

PLA) atau plastik berbasis fosil. Campuran pati dan PLA masih dalam tahap penelitian, tetapi 

campuran pati dengan plastik berbasis fosil (dengan kandungan pati di atas 50%) adalah jenis 

biopolimer berbasis pati yang paling umum. Polimer pati hanya dapat terurai secara hayati jika 

campuran pati mengandung 100% komponen biodegradable tanpa kandungan polimer 

berbasis fosil yang non-biodegradable.  Dalam praktiknya, komposisi ini sangat jarang untuk 

campuran pati, jadi untuk saat ini lebih baik mengasumsikan bahwa campuran pati tidak bersifat 

biodegradable.  

• PHA (polihidroksi alkanoat) adalah biopolimer yang disintesis oleh beberapa ratus bakteri sebagai 

produk intraseluler. Berbeda dengan selulosa atau pati, PHA dapat diolah seperti termoplastik 

konvensional melalui pencetakan injeksi atau ekstrusi. 

2.2 Plastik biodegradable 

Plastik biodegradable berbasis bahan baku alami seperti pati, selulosa, atau karbohidrat yang 

diperoleh dari kentang, singkong, dll. Akan tetapi, beberapa plastik berbasis fosil juga dapat terurai 

oleh mikroorganisme. Jadi, tidak benar bahwa semua plastik biodegradable adalah biobased atau 

berbasis hayati (lihat Tabel 2.1).  

Tabel 2.1: Membedakan plastik biodegradable dan non-biodegradable berdasarkan 

asal bahan baku 

 Biodegradable* Non-biodegradable 

Plastik biobased PLA, PHA, PBS, plastik berbasis 
selulosa, lignin, dan pati (termasuk 
TPS) dan campurannya, jika bebas dari 
bahan & aditif yang tidak dapat terurai 

Drop-in-plastics, misalnya Bio-
PE, Bio-PET, Bio-PA dll. 

Plastik berbasis fosil PBS, polivinil alkohol (PVA), 
polikaprolakton (PCL), polibutilena 
adipat tereftalat (PBAT), dll. 

PE, PP, PET, PS, PVC, PA, PUR, 
dll. 

Catatan: * biodegradable dalam pengomposan industri 
Sumber: diadaptasi dari Brizga et al. 2020 

Plastik biodegradable biasa digunakan pada: 

• Kemasan, misalnya kemasan makanan untuk dibawa pulang, kantong, jaring, wadah untuk buah, 

sayuran, telur, dan daging segar; 

• Produk katering, dapat dikomposkan (dalam skala industri) bersama dengan sisa makanan 

setelah digunakan jika dikumpulkan secara terpisah dari sampah plastik lain; 

• Kantong sampah untuk menampung sampah organik serta kantong belanja; 

• Film mulsa biodegradable; dan 

• Perlengkapan medis. 

“Plastik biodegradable terutama dirancang untuk terurai secara hayati dalam kondisi tertentu – 

paling umum di fasilitas pengomposan industri dengan suhu di atas 50°C selama berminggu-minggu 

atau berbulan-bulan” (Letcher 2020). Jadi, plastik yang dapat dikomposkan dalam skala industri 

dan rumah tangga dapat dibedakan berdasarkan persyaratan reaksi yang berbeda (suhu, 
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komposisi mikroorganisme, keberadaan oksigen, dll) dalam lingkungan terkontrol (industri) vs. tidak 

terkontrol (alam).  

Secara umum, proses biodegradabilitas polimer adalah serangkaian fragmentasi, diikuti dengan 

mineralisasi fragmen. Pada tahap pertama, beberapa ikatan kimia dalam rantai polimer putus di 

bawah pengaruh panas, kelembaban, sinar matahari, dan/atau enzim, menghasilkan rantai polimer 

yang lebih pendek (fragmentasi). Kedua, fragmen plastik sepenuhnya didekonstruksi oleh 

mikroorganisme (aerobik atau anaerobik), kondisi tanah, atau laut. Lingkungan (pembuangan) ini 

memiliki kumpulan mikroorganisme yang berbeda, yang mampu memecah fragmen polimer 

(mineralisasi). Kedua langkah tersebut, fragmentasi dan mineralisasi, merupakan prasyarat agar 

plastik dapat terurai secara hayati, lihat Gambar 2-3. (Letcher 2020) 

Gambar 2-3:  Proses biodegradasi polimer 

  

Sumber: Letcher 2020 

Dalam proses mineralisasi, mikroorganisme mampu memutuskan ikatan kimia melalui dua cara: 

aerobik (kaya oksigen) atau anaerobik (tanpa oksigen). Kedua cara degradasi ini tidak hanya 

berbeda dalam hal kandungan oksigen yang tersedia untuk mikroorganisme, tetapi juga dalam jenis 

mikroorganisme dan produk degradasi. Singkatnya, bahan biodegradable secara kimia terutama 
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terdiri dari atom C, H, dan O1. Jika oksigen atmosfer (O2) cukup tersedia selama reaksi (aerobik), 

bahan akan bereaksi membentuk CO2 dan H2O. Karena tidak ada oksigen (O2) dalam proses 

pencernaan anaerobik, tidak semua atom C dan H “menemukan cukup atom O” untuk membentuk 

CO2 dan H2O, sehingga mereka bergabung dan membentuk CH4 (metana). Mikroorganisme 

berperan sebagai katalis yang memulai dan memfasilitasi reaksi.  

Saat reaksi kimia tingkat mikro dipindahkan ke lingkungan alam, orang menyadari bahwa alam 

adalah sistem yang lebih kompleks karena ada berbagai jenis tanah dan akuifer. Jumlah dan 

komposisi mikroorganisme, kondisi lingkungan (suhu, kadar O2, nilai pH, atau jenis nutrien), dan 

daya larut polimer dalam air memainkan peran penting dalam proses degradasi. Perlu dicatat bahwa 

sebagian besar tanah memiliki kondisi aerobik, sementara air dapat memiliki kondisi aerobik atau 

anaerobik tergantung pada kedalaman air dan intensitas cahaya (Umweltbundesamt 2018). 

Penulis laporan yang sama (Umweltbundesamt 2018) meneliti dan menyusun literatur teknis (Tabel 

2.2) yang menyimpulkan bahwa waktu biodegradasi sangat tergantung pada kondisi lingkungan2: 

Waktu degradasi asam polilaktat (PLA) adalah 6-9 minggu dalam pengomposan industri, tetapi tidak 

terdegradasi di tanah, air tawar, atau air laut. TPS dan PCL terdegradasi sekitar 50 hari di pabrik 

pengomposan industri dan air tawar, tetapi butuh beberapa bulan untuk terdegradasi di tanah dan 

air laut. TPS, PCL, dan PHA dapat terdegradasi dalam kondisi anaerobik, PLA hanya pada suhu 

> 50°C. Kopoliester seperti PBS dan PBAT tidak dapat terdegradasi secara anaerobik 

(Umweltbundesamt 2018). 

Informasi tambahan mengenai biodegradabilitas di lingkungan terbuka dapat ditemukan dalam 

laporan dari Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA 2020). 

Tabel 2.2: Waktu degradasi polimer biodegradable  

Biodegradabilitas di lingkungan 
yang berbeda 

Perkiraan waktu degradasi berbagai polimer 

TPS PHA PCL PLA PBAT PBS 

Dapat terurai dalam kondisi 
pengomposan industri (58 ± 2°C) 

 

1-1,5 bulan 1-1,5 
bulan 

1-1,5 
bulan 

~ 2 bulan ~ 2 bulan ~ 5 
bulan 

Dapat terurai di tanah (20-28°C) 

 

7-12 bulan 7-12 
bulan 

7-12 
bulan 

> 1 tahun 7-12 
bulan 

t/a 

Dapat terurai di air tawar (20-
25°C)  

 

< 2 bulan < 2 bulan < 2 bulan > 1,5 
tahun 

> 1,5 
tahun 

3 bulan 

Dapat terurai di air laut (30°C)  

 

< 6 bulan < 6 bulan < 6 bulan > 1,5 
tahun 

> 1,5 
tahun 

t/a 

Catatan: Angka yang lebih rinci ditunjukkan pada Tabel A-1 (halaman 44). 
Sumber: Umweltbundesamt 2018 

Dalam instalasi pengolahan sampah organik, lingkungan degradasi anaerobik atau aerobik dapat 

ditentukan atau disesuaikan dengan menggunakan teknologi, contohnya suplai udara (atau tanpa 

udara), jumlah dan jenis populasi mikrobiotik, dan pH. Instalasi dengan kondisi aerobik biasanya 

 
1  Dari sudut pandang kimia, atom oksigen (O) yang terikat dalam struktur polimer dibedakan dari oksigen 

(O2) di atmosfer ruang reaksi. 
2  Sampel yang dievaluasi dalam studi ini diambil dari berbagai daerah, termasuk Vietnam, Tiongkok, Eropa 

Selatan & Tengah, Amerika Serikat, dan Australia. 
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disebut 'pabrik pengomposan industri', sedangkan instalasi dengan kondisi anaerobik disebut 'pabrik 

pencernaan anaerobik industri’. Suhu degradasi dan waktu pengomposan industri (aerobik) untuk 

berbagai polimer biodegradable ditunjukkan dalam Tabel 2.2 dan Tabel A-1 (a).  

Penting untuk dicatat bahwa biodegradabilitas tidak tergantung pada bahan baku, tetapi murni 

ditentukan oleh struktur kimia produk akhir. Hanya beberapa ikatan kimia yang dapat dipecah secara 

biologis, baik secara enzimatis maupun mikrobiologis. Penggunaan bahan baku biomassa tidak 

berarti bahwa produk jadi akan biodegradable (dapat terurai oleh mikroorganisme), bahkan jika 

bahan bakunya biodegradable. Misalnya, drop-in-plastics seperti Bio-PE berbasis hayati, tetapi tidak 

dapat terurai secara hayati. Sebaliknya, plastik berbasis fosil seperti polikaprolakton (PCL) atau 

polivinil alkohol (PVA) dapat terurai secara hayati. Contoh untuk empat kombinasi tersebut 

ditunjukkan dalam matriks di Gambar 2-1.  

Secara teori, daya urai lebih baik daripada daur ulang, dan daur ulang lebih baik daripada 

pembuangan. Dalam praktiknya, diperlukan pemilahan dan pengumpulan plastik biodegradable dan 

plastik yang tidak dapat terurai secara terpisah. Kerumitan proses pemilahan akan bertambah 

mengingat bahwa beberapa plastik biobased sulit diolah di fasilitas daur ulang untuk plastik 

konvensional, dan beberapa plastik biobased dan plastik konvensional tertentu yang memiliki 

struktur kimia yang sama dapat didaur ulang bersama. Selanjutnya, bahan biodegradable harus 

diangkut ke fasilitas pengomposan skala industri, yang kemudian perlu menyesuaikan proses 

pengomposannya karena plastik biodegradable membutuhkan waktu pengomposan yang lebih lama 

daripada sampah organik. Prasyarat lainnya adalah bahan tersebut harus memenuhi persyaratan 

pengomposan skala industri sesuai dengan salah satu standar biodegradabilitas (lihat bab 3).  

Plastik oxo-degradable sering disebutkan dalam konteks plastik biodegradable.  “Plastik oxo-

degradable adalah polimer berbasis fosil konvensional (seperti PE, PP, PS, dll) yang ditambahkan 

aditif (biasanya senyawa anorganik) untuk mempercepat degradasi polimer saat terkena panas 

dan/atau cahaya” (Letcher 2020). Di EU, produk yang terbuat dari plastik oxo-degradable dilarang 

di pasar menurut Pasal 5 dalam Petunjuk Plastik Sekali Pakai (Directive (EU) 2019/904 2019). 

Plastik oxo-degradable tidak memenuhi persyaratan untuk pengomposan industri dan/atau rumah 

tangga yang ditetapkan dalam standar yang berbeda. Melalui abrasi mekanis, jenis plastik ini 

dengan cepat hancur menjadi potongan-potongan kecil yang termasuk dalam kelompok 

mikroplastik, tetapi tidak hancur sepenuhnya (tidak ada mineralisasi). Partikel mikroplastik dari 

plastik oxo-degradable tetap berada di lingkungan. Bahan tersebut tidak cocok untuk penggunaan 

kembali yang efektif untuk jangka panjang atau untuk daur ulang mekanis, karena zat aditif membuat 

sifat mekanisnya hilang dengan cepat (Aldas et al. 2018). 

3 Standar & Sertifikasi 

Standar dan sertifikasi untuk bahan baku biobased  

Produk polimer biobased dapat disertifikasi berdasarkan dua cara yang saling melengkapi: pertama, 

penggunaan aktual biomassa yang terkait dengan porsi sumber daya terbarukan; kedua, kondisi 

budidaya biomassa. Jadi, sertifikasi dapat dibedakan menjadi dua jenis: (a) sertifikasi penggunaan 

bahan baku terbarukan dalam polimer, dan (b) sertifikasi budidaya dan asal biomassa yang 

digunakan berdasarkan kriteria keberlanjutan.  

Seperti yang telah disebutkan di bab 2.1, biobased tidak selalu berarti bahwa 100% bahan bakunya 

dapat diperbarui. Plastik biobased juga dapat digunakan dalam campuran dengan plastik berbasis 

minyak bumi. Sebagai contoh, skema verifikasi pihak ketiga oleh DINCERTCO menawarkan 
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sertifikasi plastik biobased menurut CEN/TS 161373, ISO 166204, dan EN 16785-15. Dalam skema 

ini, perusahaan dapat memverifikasi porsi minimum bahan biobased sebesar 20%, 50%, atau 85% 

(DINCERTCO 2021). Belgia (TÜV Austria Belgium 2021) memiliki skema sertifikasi yang sebanding 

“OK biobased”, dan di AS ada “BioPreferred Program” yang diprakarsai oleh Departemen Pertanian 

AS (lihat Gambar 3-1).  

Gambar 3-1:  Skema sertifikasi untuk produk plastik biobased 

         

Sumber: TÜV Austria Belgium 2021; DINCERTCO 2021; US Department of Agricuture 2021 

Persentase mungkin tidak selalu ditampilkan dengan jelas dan dapat dipahami oleh konsumen. 

Misalnya, konsumen tidak mengetahui kekurangan sertifikasi 20% (lihat bab 4.1.1). Badan 

Lingkungan Jerman (Umweltbundesamt 2017) menyimpulkan bahwa sertifikasi untuk produk 

biobased memiliki makna ekologis yang terbatas, di antaranya karena tidak ada pembedaan antara 

berbagai jenis bahan baku terbarukan atau asal geografis. Untuk menghadapi tantangan ini, 

sertifikasi untuk budidaya dan asal biomassa menjadi sebuah opsi. Untuk membandingkan berbagai 

sertifikat yang tersedia untuk bahan biobased, sebuah studi untuk Badan Lingkungan Jerman 

(Umweltbundesamt 2019) menyelidiki kesesuaiannya dengan sertifikasi bahan baku alami yang 

dapat diandalkan dari Ekolabel Jerman “Blue Angel”. Mengingat ambisi tinggi dari Blue Angel, 

kriteria studi ini akan memastikan tingkat perlindungan lingkungan yang tinggi. Menurut studi 

tersebut, sertifikat RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials) direkomendasikan tanpa batas 

untuk semua produk. Menurut Blue Angel, sistem sertifikasi ISCC6 Plus dapat diterima selama lima 

tahun sejak 2019. Setelah itu akan dinilai apakah pembaruan kriteria ISCC Plus masih memenuhi 

kriteria tinggi dari studi untuk perlindungan lingkungan tersebut. Sebaliknya, Bonsucro, REDcert 

(EU), dan sistem SAN (Sustainable Agriculture Network of the Rainforest Alliance Certification 

System atau Jaringan Pertanian Berkelanjutan dari Sistem Sertifikasi Rainforest Alliance) tidak 

direkomendasikan untuk dimasukkan dalam kriteria pemberian Blue Angel karena skema sertifikasi 

tersebut tidak memenuhi kriteria verifikasi studi. 

Standar dan sertifikasi untuk biodegradabilitas.  

Meskipun tersedia standar dan skema sertifikasi untuk biodegradabilitas dalam pengomposan 

industri, hanya beberapa negara, seperti Australia (AS 58107) dan Prancis (NFT 51-8008), yang 

memiliki standar untuk pengomposan rumah tangga. Juga tidak ada standar internasional (ISO) 

yang menetapkan persyaratan untuk pengomposan rumah tangga.  

 
3 CEN/TS 16137 “Plastik - Penentuan kandungan karbon berbasis hayati” 
4 ISO 16620 “Plastik - Kandungan berbasis hayati” 
5 EN 16785-1 “Produk biobased - Kandungan berbasis hayati - Bagian 1: Penentuan kandungan berbasis 

hayati menggunakan analisis radiokarbon dan analisis unsur” 
6 Sertifikasi Karbon dan Keberlanjutan Internasional 
7  AS 5810 “Plastik biodegradable yang cocok untuk pengomposan rumah tangga” 
8  NFT 51-800 "Spesifikasi untuk plastik yang cocok untuk pengomposan rumah tangga” 
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Berikut adalah beberapa standar biodegradabilitas untuk pengomposan industri dan pencernaan 

anaerobik. Lihat daftar standar terpenting dalam Lampiran laporan ini (Tabel A-2). Biodegradasi 

dalam kondisi anaerobik belum perlu disertifikasi tetapi dapat ditentukan secara opsional.  

• Global: ISO 18606 “Kemasan dan lingkungan. Daur ulang organik", ISO 17088 "Spesifikasi untuk 

plastik yang dapat dikomposkan” 

• Eropa: EN 13432 “Kemasan – persyaratan untuk kemasan yang dapat dipulihkan kembali melalui 

pengomposan dan biodegradasi. Skema pengujian dan kriteria evaluasi untuk penerimaan akhir 

kemasan”, EN 14995 “Plastik – Evaluasi kemampuan pengomposan. Skema pengujian dan 

spesifikasi.” 

• AS: ASTM D6400 "Spesifikasi standar untuk pelabelan plastik yang dirancang untuk dikomposkan 

secara aerobik di fasilitas kota atau industri” 

• Australia: AS 4736 “Plastik biodegradable yang cocok untuk pengomposan dan pengolahan 

mikroba lainnya” 

Standar ini sangat mirip satu sama lain. Karakteristik kimia dari bahan dasar, karakteristik 

biodegradasi, persyaratan kehancuran, dan ekotoksisitas adalah empat kriteria utama dalam 

standar pengomposan industri ini (Letcher 2020): 

1. Karakteristik kimia: Produk harus mengandung setidaknya 50% bahan organik dan tidak 

boleh melebihi beberapa ambang batas zat berbahaya yang bervariasi antara standar yang 

berbeda. 

2. Biodegradasi: Produk harus terurai secara hayati setidaknya 90% dalam waktu 6 bulan 

dalam kondisi pengomposan yang terkendali. Dalam hal ini, 90% karbon harus diubah 

menjadi CO2.  

3. Kehancuran: Dalam 12 minggu, fragmen harus cukup hancur menjadi komponen yang tidak 

terdeteksi secara visual dalam kondisi pengomposan yang terkendali. 

4. Ekotoksisitas: Kompos hasil pengomposan industri tidak boleh menimbulkan risiko negatif 

terhadap perkecambahan dan pertumbuhan tanaman. 

Selain standar untuk polimer biodegradable dalam pengomposan industri, juga ada standar untuk 

menilai daya urai di lingkungan tanah dan air dengan persyaratan yang berbeda dalam hal waktu 

yang diizinkan untuk menguraikan setidaknya 90% bahan (lihat Tabel 3.1). 

Tabel 3.1:  Perbandingan persyaratan standar untuk berbagai jenis degradasi 

Tujuan tes Norma / Standar Persyaratan 
biodegradabilitas 

Pengomposan 
industri 

EN 13432, ISO 17088*, EN 14995, ISO 18606*, 
ASTM D6400*, AS 4736 

Degradasi minimal 90% 
setelah maksimal 6 bulan 

Pengomposan 
rumah tangga 

AS 5810, NF T 51-800 Degradasi minimal 90% 
setelah maksimal 12 bulan 

Biodegradable di 
tanah 

EN 17033 Degradasi minimal 90% 
setelah maksimal 24 bulan 

Biodegradable di 
air tawar 

EN 13432, EN 14995, disesuaikan untuk air tawar; 
EN 14987 (polimer yang larut dalam air dan dapat 
terpencar) 

Degradasi minimal 90% 
setelah maksimal 56 hari 

Biodegradable di 
air laut 

ASTM D7081 Degradasi minimal 90% 
setelah maksimal 6 bulan 
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* Pengujian konstituen terpisah jika berat >1%.  
Sumber: disusun oleh Umweltbundesamt 2018 

Label tertentu menyertifikasi biodegradabilitas berdasarkan salah satu standar untuk plastik 

biodegradable (lihat Gambar 3-2). 

Gambar 3-2:  Sertifikasi Biodegradabilitas 

Pengomposan 
industri 

 

Pengomposan 
rumah tangga 

 

Biodegradabilitas 
dalam 
lingkungan alami 
(tanah dan laut) 

 

Sumber: TÜV Austria Belgium 2021; DINCERTCO 2021; Biodegradable Products Institute 2020 

Contoh penting dari penggunaan standar biodegradabilitas untuk polimer di Eropa adalah sertifikasi 

kantong biodegradable untuk pengumpulan sampah rumah tangga organik/basah. Ketentuan 

hukum untuk kantong sampah organik biodegradable bervariasi di berbagai negara anggota EU. 

Misalnya, menurut Undang-Undang Sampah Biologis di Jerman, kantong plastik biodegradable 

(yang disertifikasi menurut EN 14995 atau EN 13432, dan sebagian besar berbahan dasar hayati) 

pada umumnya boleh digunakan untuk pengumpulan sampah rumah tangga organik.  Tetapi, aturan 

yang ditetapkan di tingkat kota bisa berbeda karena tidak ada pabrik pengomposan industri. Italia 

berhasil memperkenalkan kantong plastik biodegradable untuk pengumpulan sampah organik 

bersama dengan pengumpulan sampah organik secara terpisah: ‘Undang-undang tahun 2006 

mengatur bahwa kompos harus dikumpulkan secara terpisah dengan menggunakan tempat sampah 

atau kantong biodegradable. Sejak itu, jumlah yang dikumpulkan meningkat dari 2 juta ton menjadi 

4,2 juta. Asosiasi pembuat kompos menciptakan logo kualitas, dan pada tahun 2013, 78% kompos 

berkualitas tinggi dihasilkan dari sampah yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah (Moffett 2013). 

  



 Plastik biobased dan biodegradable 

 

4 Evaluasi nilai tambah dari plastik biobased dan biodegradable 

Bab ini membahas pertanyaan tentang nilai tambah dari plastik biobased dan biodegradable. Selain 

itu, bab ini menyoroti opsi pengolahan sampah dalam kaitannya dengan dampak penggunaan bahan 

tersebut dari tiga perspektif yang berbeda: lingkungan, konsumen, dan pengelolaan akhir masa 

pakai. Perspektif ini menyajikan pemikiran umum, sementara perspektif tambahan yang spesifik per 

negara disajikan dalam bab 5. 

4.1 Perspektif lingkungan  

Dua pertanyaan akan dibahas dalam konteks perspektif lingkungan terkait plastik biobased dan 

biodegradable:  

1. Apa dampak lingkungan dari bahan biobased dibandingkan dengan plastik berbasis fosil?   

2. Manfaat lingkungan apa yang diberikan oleh bahan biodegradable di akhir masa pakai?  

Penting untuk dicatat bahwa semua pertanyaan tentang dampak atau manfaat lingkungan hanya 

dapat dijawab dalam konteks domestik. Opsi akhir masa pakai untuk plastik biobased dan 

biodegradable sangat bergantung pada pemilahan, pengumpulan, serta ketersediaan pabrik daur 

ulang dan pengomposan industri dalam konteks spesifik negara. Selain itu, tata guna lahan dan 

pengalihan fungsi lahan yang terkait dengan budidaya dan pertanian bahan biobased bergantung 

pada pendekatan pertanian umum. Di beberapa wilayah, pertanian monokultur mungkin merupakan 

praktik umum untuk beberapa spesies tanaman, seperti gandum atau palem. Sebaliknya, praktik 

pertanian artisanal dapat diterapkan untuk sayuran, termasuk tapioka dan kentang. Akan tetapi, 

wilayah lain mungkin memiliki ciri khas produk dan praktik pertanian yang berbeda.   

Selain dua sub-bab berikut, informasi tambahan juga tersedia dalam Pra-Studi yang dilakukan Oeko-

Institut tentang pilihan bahan berdasarkan LCA (GIZ and Oeko-Institut e.V. 2021b). 

4.1.1 Dampak lingkungan dari bahan biobased 

Plastik biobased tidak lebih berkelanjutan dibanding plastik konvensional: Substitusi plastik berbasis 

fosil dengan plastik biobased tidak menghasilkan perbaikan lingkungan yang signifikan, tetapi hanya 

menggeser dampaknya. Ita-Nagy et al. (2020) menganalisis sejumlah studi Penilaian Siklus Hidup 

(LCA) yang membandingkan plastik berbasis hayati dan berbasis fosil. Para penulis menyimpulkan 

bahwa “bioplastik umumnya menunjukkan dampak perubahan iklim yang lebih rendah daripada 

plastik berbasis fosil [...]. Akan tetapi, bioplastik juga menunjukkan beban yang lebih tinggi dalam 

kategori lingkungan yang terkait dengan pemanenan dan budidaya biomaterial mentah, termasuk 

kategori LCA yang terkait dengan air (eutrofikasi) dan udara (penipisan ozon stratosfer atau 

pembentukan ozon fotokimia.”  

LCA adalah metodologi yang diakui oleh para pembuat kebijakan untuk menilai dampak lingkungan. 

Penilaian manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan plastik biobased sangatlah kompleks, 

dan LCA hanya mencakup sebagian darinya. Tiga masalah tambahan terkait basis bahan adalah:  

• Karena tantangan dalam pemodelan, pengalihan fungsi lahan (LUC)9 adalah kategori LCA yang 

hanya dinilai sebagian kecil. Piemonte dan Gironi (2011) 'menyoroti pengaruh kuat emisi dari 

 
9  Petunjuk Energi Terbarukan EU (RED) mendefinisikan ‘pengalihan fungsi lahan langsung’ sebagai 

“terjadi ketika produksi bahan baku telah menyebabkan perubahan dari salah satu tutupan lahan berikut: 
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pengalihan fungsi lahan pada potensi pemanasan global (GWP) dari bahan biobased’. Mereka 

menunjukkan 'pentingnya menggunakan sampah biomassa atau biomassa yang ditanam di lahan 

pertanian yang terdegradasi dan terbengkalai untuk menghasilkan bioplastik yang, dengan cara 

ini, dapat segara menawarkan manfaat GWP yang berkelanjutan’. 

• Diskusi yang serupa dengan perdebatan lama tentang “makanan atau bahan bakar” sedang 

berlangsung mengenai konflik tata guna lahan, yaitu apakah tanah digunakan untuk menanam 

makanan atau biomassa, dan apakah pangan yang ditanam, misalnya tapioka, digunakan untuk 

produksi plastik dan bukan digunakan sebagai sumber nutrisi. Pemikiran ini relevan dengan latar 

belakang SDG 2 (tanpa kelaparan) dan debat tentang ketahanan pangan. 

• Penulis studi penilaian dampak untuk bahan biobased (European Commission 2018b) mengakui 

bahwa 'hasil panen yang tinggi di Brasil dan AS adalah hasil dari monokultur skala besar yang 

bergantung pada tanaman transgenik (GMO) dengan dampak merugikan lain yang tidak termasuk 

dalam LCA karena alasan metodologis dan ketersediaan data’. Singkatnya, dapat disimpulkan 

bahwa budidaya monokultur termasuk penggunaan tanaman transgenik, pupuk, dan pestisida 

mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati yang umumnya sulit untuk dinilai secara 

kuantitatif.  

Oleh sebab itu, seperti yang disimpulkan oleh Piemonte dan Gironi (2011), plastik dari limbah 

pertanian (seperti ampas tebu, daun palem, limbah pertanian campuran) harus diprioritaskan 

daripada bahan biobased yang dapat digunakan sebagai makanan. 

Gambar 4-1 (halaman 24) membandingkan berbagai polimer menurut Potensi Pemanasan Global 

(A), Tata Guna Lahan (B), dan Penggunaan Air (C) untuk produksi resin polimer konvensional versus 

polimer biobased berdasarkan studi oleh Brizga et al. (2020). Sebagian besar plastik konvensional 

(PUR, PA, PVC, PS, PET, HDPE, LDPE, dan PP) memiliki dampak yang lebih rendah terhadap 

penggunaan lahan dan air seperti dapat dilihat di (B), karena rendahnya dampak kilang bahan bakar 

fosil terhadap penggunaan lahan dan air. Dampaknya tergantung pada proses kimia basah yang 

diterapkan untuk setiap jenis polimer, misalnya proses polimerisasi PUR dan PA menggunakan air 

sedikit lebih banyak daripada polimer lain. Di antara berbagai jenis plastik biobased, drop-in-plastics 

('Bio-xxx') memiliki dampak yang lebih besar dalam hal penggunaan lahan dan air daripada plastik 

berbasis selulosa, pati, PBS, dan PBAT. Setelah mempertimbangkan error bar (bilah galat), PLA 

dan PHA berada dalam kisaran yang sebanding dengan drop-in-plastics. Jadi, dampak pada 

penggunaan lahan dan air tidak tergantung pada jenis manufaktur plastik biobased seperti yang 

dijelaskan dalam bab 2.1 (polimerisasi monomer biobased, termasuk drop-in-plastics serta PBS dan 

PLA, dan pengolahan biopolimer, termasuk polimer berbasis selulosa dan pati). Dalam hal emisi 

CO2, dampak plastik konvensional lebih tinggi daripada plastik biobased. Mengenai plastik biobased, 

bilah galat yang lebar menunjukkan variasi temuan yang tinggi dalam studi LCA yang dievaluasi 

untuk studi meta ini. Diasumsikan bahwa variasi tersebut disebabkan oleh asal bahan baku, jarak 

angkut, jenis manufaktur, dan asumsi yang mendasarinya. 

Dalam angka absolut, sekitar 170 Mt plastik digunakan untuk kemasan setiap tahun (44% konsumsi 

plastik global). Substitusi plastik petrokimia dengan plastik biobased membutuhkan 613 Mt jagung 

 
lahan hutan, padang rumput, lahan basah, pemukiman, atau lahan lain, menjadi lahan pertanian atau 
lahan pertanian menahun”. ‘Pengalihan fungsi lahan tidak langsung’ didefinisikan sebagai berikut: 
“Terjadi ketika padang rumput atau lahan pertanian yang sebelumnya ditujukan untuk pasar makanan 
dan pakan dialihkan untuk produksi bahan bakar nabati. Permintaan non-bahan bakar masih perlu 
dipenuhi melalui intensifikasi produksi saat ini atau dengan mengalihkan lahan non-pertanian di tempat 
lain menjadi lahan produksi. Opsi kedua tersebut merupakan pengalihan fungsi lahan tidak langsung […]” 
seperti dikutip dalam European Commission (2018b). 
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(54% dari produksi global saat ini), 1,8 Mt biji jarak (12 kali produksi global saat ini), dan 21,3 Mt 

kayu (sekitar 0,8% dari produksi kayu bulat global saat ini). Untuk memenuhi input berbasis lahan 

ini, diperlukan minimal 61 juta hektare lahan (lebih luas dari total luas Thailand) dan minimal 388,8 

miliar m3 air (60% lebih banyak dari penarikan air tawar tahunan EU). (Brizga et al. 2020) 

Studi yang dilakukan untuk Komisi Eropa (2018b) mengevaluasi hotspot lingkungan utama dari 

plastik biobased dan membandingkan dampak ini dengan plastik berbasis bahan bakar fosil. Studi 

ini mencakup tujuh studi kasus: botol minuman, klip hortikultura (dikecualikan dalam Tabel 4.1 

karena penerapan yang rendah), gelas minum sekali pakai, kantong belanja sekali pakai, film 

kemasan makanan, alat makan sekali pakai, dan film mulsa pertanian. Tabel 4.1 memberikan 

gambaran tentang temuan studi kasus. Secara umum, ditemukan bahwa selama masa pakai (dari 

produksi bahan baku hingga akhir masa pakai), 30-60% dari total dampak lingkungan dari produk 

biobased dapat dikaitkan dengan perubahan iklim, penipisan sumber daya abiotik (dampak dari 

ekstraksi dan konsumsi sumber daya), dan toksisitas manusia. Ketiga kategori dampak ini terkait 

dengan penggunaan energi yang tinggi dan emisi langsung di akhir masa pakai. Studi oleh Brizga 

et al. berfokus pada "produksi" biomassa, sedangkan studi untuk Komisi Eropa menemukan bahwa 

'di antara lima tahap siklus hidup (dari produksi biomassa hingga akhir masa pakai10), pembuatan 

polimer biobased dan kopolimer berbasis bahan bakar fosil serta langkah konversi plastik 

menimbulkan dampak tertinggi', karena proses industri mengonsumsi lebih banyak energi daripada 

produksi biomassa. 

Serupa dengan studi lain yang membandingkan produk yang terbuat dari sumber daya alam versus 

sumber daya non-alam, penulis laporan Komisi Eropa (2018b) menyoroti kekurangan dari LCA yang 

dilakukan dalam konteks penilaian ini. Aspek-aspek berikut, yang sangat memengaruhi 

keanekaragaman hayati dan toksisitas lingkungan, dikecualikan karena terbatasnya informasi yang 

tersedia: 

• Monokultur skala besar berdasarkan jenis transgenik  

• Pengalihan fungsi lahan secara tidak langsung  

• Pestisida yang digunakan  

• Konflik sosial yang terkait dengan tata guna lahan  

• Dampak dari membuang sampah sembarangan  

• Dampak dari mikroplastik11  

Studi yang sama (European Commission 2018b) menyelidiki dua contoh bahan baku sampah alih-

alih tanaman budidaya: (1) klip hortikultura dari kulit kentang; dan (2) gelas PP biobased dari minyak 

jelantah. Untuk (1): Campuran pati (contoh: kopolimer dari polimer berbasis fosil dan polimer 

biobased) digunakan untuk membuat klip hortikultura. Karena dampak lingkungan sebagian besar 

berasal dari komponen berbasis bahan bakar fosil, maka pengurangan dampak produksi bahan 

baku sampah akan memberi manfaat yang sangat kecil. Penulis menyoroti bahwa 'diperlukan lebih 

banyak penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan bahan untuk mencapai perbaikan 

yang signifikan dalam dampak lingkungan’. Untuk (2): ‘PP biobased yang terbuat dari minyak 

jelantah memiliki potensi pemanasan global yang lebih rendah daripada gelas PLA. […] manfaatnya 

diperoleh dari dampak rendah dari bahan baku mentah dan proses konversi plastik’. Sehingga 

 
10  1 – produksi biomassa; 2 – produksi polimer; 3 – konversi plastik; 4 – transportasi; dan 5 – akhir masa 

pakai 
11  Dampak fisik dari mikroplastik (belitan), dampak kimia dari mikroplastik (melalui aditif yang tidak 

diketahui), dan dampak biologis dari mikroplastik (pembawa kuman). 
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menjadi jelas bahwa bahan tersebut (kulit kentang dan jelantah) tidak dapat memasok pasar global 

saat ini. 
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Gambar 4-1:  Perbandingan plastik menurut Potensi Pemanasan Global (A), Tata Guna Lahan (B), dan Penggunaan Air (C) untuk 

produksinya 

 

Catatan: Diasumsikan bahwa toksisitas terhadap manusia dan ekosistem merupakan kategori dampak lain yang relevan tetapi tidak tersedia cukup data sehingga dikecualikan dari tinjauan. 
Sumber: Brizga et al. 2020 
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Tabel 4.1:  Hotspot dampak lingkungan dan perbandingan polimer biobased dan polimer berbasis bahan bakar fosil untuk 

enam studi kasus  

Studi 
Kasus 

Polimer 
biobased  

Hotspot dampak lingkungan untuk polimer biobased Polimer 
berbasis 
bahan 
bakar fosil 

Perbandingan polimer biobased dan polimer berbasis 
bahan bakar fosil 

Botol 
minuman 

30% Bio-
PET 

Botol menunjukkan dampak terkuat dalam produksi biomassa 
dibandingkan dengan studi kasus lain. Hal ini disebabkan oleh 
panen tebu di Brasil (28% dampak cradle-to-grave). Polimerisasi 
etilena glikol dan asam tereftalat menyumbang 50% dari dampak 
tersebut. Bagi Bio-PET dan PET berbasis bahan bakar fosil, daur 
ulang adalah teknologi akhir masa pakai yang paling 
menguntungkan. 

PET Penggunaan PET biobased sebagai pengganti PET berbasis 
fosil dalam botol minuman menyebabkan berkurangnya 
potensi pemanasan global dan konsumsi bahan bakar fosil 

tetapi dapat meningkatkan konsumsi air dan eutrofikasi 
(Benavides et al. 2018).  

Gelas 
minum 
sekali 
pakai 

PLAa Konversi dari tebu atau jagung menjadi polimer PLA memiliki 
dampak yang dominan dan menyumbang 40-60% dari 
penggunaan energi (untuk memanaskan air) dan bahan kimia. 
Dampak relevan lainnya disebabkan oleh transportasi PLA dari 
Thailand ke Eropa. Karena kontaminasi yang rendah 
(dibandingkan dengan film kemasan makanan dan alat makan), 
PLA daur ulang memiliki potensi pengurangan dampak yang lebih 
besar daripada PLA hasil pengomposan industri.  

PET; PP Gelas PLA dan gelas kertas berlapis PLA tidak selalu 
lebih ramah lingkungan daripada opsi plastik berbasis 
fosil (OVAM 2006; Changwichan und Gheewala 2020). 
Potensi GWP polimer biobased yang lebih rendah 
disertai dengan potensi yang lebih tinggi dalam kategori 
dampak lain seperti pengasaman, eutrofikasi, dan 
toksisitas manusia (Harst et al. 2014).   

Kantong 
belanja 
sekali 
pakai 

Campuran 
pati 

Pembuatan campuran pati (kopolimer berbasis hayati dan fosil) 
menyumbang 80 % dari dampak tersebut. Oleh karena itu, 
dampak dari kopolimer berbasis bahan bakar fosil lebih dominan. 
Pengomposan industri adalah opsi akhir masa pakai yang paling 
menguntungkan untuk kantong belanja yang terbuat dari plastik 
pati jika sepenuhnya dapat terurai secara hayati. 

LDPE Kantong belanja sekali pakai biobased (dari jagung) 
memiliki potentsi GWP, pengasaman, dan polusi ozon 
yang lebih tinggi daripada kantong PP berbasis fosil 
sekali pakai di Singapura (Khoo et al. 2010), terutama 

karena tingginya permintaan energi pada fase produksi.    

Film 
kemasan 
makanan 

PLAa Lihat bagian gelas minum sekali pakai, tetapi dengan tingkat 
kontaminasi makanan yang lebih tinggi. Jika semua film kemasan 
makanan PLA dikomposkan (skala industri), dampak 
keseluruhannya berkurang 25% atau 30% dibandingkan dengan 
pembakaran atau penimbunan. 

PP Electricity grid mix (kombinasi bahan bakar untuk 
membangkitkan listrik) yang digunakan untuk memproduksi 

kemasan makanan memengaruhi kinerjanya. Kemasan 
makanan PLA yang diproduksi menggunakan 
campuran listrik di Thailand memiliki potensi GWP, 
pengasaman, dan pembentukan ozon fotokimia yang 
lebih tinggi daripada kemasan makanan PS 
(Suwanmanee et al. 2013). 

Alat makan 
sekali 
pakai 

PLAa Lihat bagian film kemasan makanan. PS [-]e 
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Studi 
Kasus 

Polimer 
biobased  

Hotspot dampak lingkungan untuk polimer biobased Polimer 
berbasis 
bahan 
bakar fosil 

Perbandingan polimer biobased dan polimer berbasis 
bahan bakar fosil 

Film mulsa 
pertanian 

Campuran 
pati 

Lihat bagian kantong belanja sekali pakai. Penguraian in-situ di 
tanah diasumsikan sebagai skenario akhir masa pakai yang paling 
memungkinkan dan dipilih. Jika akan didaur ulang, dampak akhir 
masa pakai sangat tergantung pada asumsi jumlah tanah yang 
dikumpulkan bersama dengan plastik.  

LDPE [-]e 

(a) dari jagung (AS) dan tebu (Thailand); 
 
(b) Dampak cradle-to-grave mencakup lima tahap siklus hidup: produksi biomassa, produksi polimer, konversi plastik, transportasi, dan akhir masa pakai; 
 
(c) Dampak dimodelkan untuk cradle-to-user, akhir masa pakai, dan pengalihan fungsi lahan.  (d) Bio-PET saat ini hanya tersedia dari Braskem (Brasil). (e) Tidak diteliti secara mendetail. 
Catatan: Karena terbatasnya informasi yang tersedia, studi ini tidak mencakup dampak dari membuang sampah sembarangan, monokultur skala besar berdasarkan jenis transgenik, dan pengalihan 
fungsi lahan tidak langsung. 
Sumber: (European Commission 2018b; Benavides et al. 2018; Changwichan und Gheewala 2020; Harst et al. 2014; Khoo et al. 2010; OVAM 2006; Suwanmanee et al. 2013) 
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4.1.2 Dampak lingkungan dari akhir masa pakai bahan yang dapat terurai 

Plastik biodegradable sering dipromosikan sebagai solusi untuk masalah terkait jumlah sampah 

plastik. Akan tetapi, jenis plastik ini tidak dapat mengurangi volume sampah dan memiliki 

kemungkinan terbatas untuk memecahkan masalah pengelolaan sampah. Walaupun kantong 

sampah biodegradable untuk sampah organik dapat mendukung pemisahan sampah basah dan 

kering, dibutuhkan upaya tambahan untuk memilah serpihan sampah plastik biobased dan 

biodegradable untuk didaur ulang. Plastik biodegradable memiliki beberapa kelemahan (Brizga et 

al. 2020; Oakes 5 Nov 2019; EEA 2020; Umweltbundesamt 2018; DUH 2018a): 

• Jumlah plastik biodegradable yang terurai dalam kondisi lingkungan sekitar (pengomposan rumah 

tangga, air laut, dll) sangat terbatas (lihat Tabel 2.2 dan Tabel A-1). Selain itu, plastik 

biodegradable memerlukan pengolahan khusus untuk terurai dalam rentang waktu yang wajar 

hingga 6 bulan dalam pengomposan industri. Waktu penguraian yang dibutuhkan lebih lama 

daripada yang dibutuhkan untuk sampah organik lain, sehingga menyebabkan masalah 

pengelolaan bagi operator pabrik pengomposan (DUH 2018b). Selain itu, penguraiannya tidak 

menghasilkan humus.  

• Dalam proses daur ulang, polimer biodegradable tidak kompatibel dengan banyak polimer 

lain (seperti poliolefin dan PET). Ini menyebabkan masalah bagi operator daur ulang karena 

polimer biodegradable menjadi polutan dalam bahan baku daur ulang dan mengurangi kualitas 

polimer daur ulang (lihat bab 0).  

• Istilah "biodegradable" memberikan kesan bahwa plastik dapat terurai sepenuhnya, dan ini tidak 

benar. Jadi, ada risiko konsumen sembarangan meninggalkan plastik di lingkungan terbuka, yang 

berujung pada pembuangan sampah sembarangan dan penyebaran mikroplastik. 

• Stabilitas plastik non-biodegradable memungkinkan penggunaan kembali bahan beberapa kali 

setelah daur ulang. Ini adalah keunggulan ekologis dibandingkan plastik biodegradable yang 

kehilangan berat dan nilainya melalui reaksi degradasi biologis awal.  

• Karena sebagian besar plastik biodegradable adalah biobased, dampak lingkungan yang terkait 

dengan bahan biobased juga berlaku untuk plastik biodegradable. 

Dalam jangka panjang, “kemampuan plastik biodegradable dalam memberikan solusi ramah 

lingkungan untuk akumulasi sampah akan tergantung pada munculnya teknologi pemilahan sampah 

yang terjangkau dan investasi dalam fasilitas penanganan sampah organik (kompos dan 

pencernaan anaerobik)” (Dilkes-Hoffman et al. 2019).  

Dalam jangka pendek, plastik biodegradable dapat bermanfaat untuk penggunaan tertentu, seperti 

memisahkan sampah makanan untuk pengomposan. Kantong plastik biodegradable mungkin lebih 

unggul ketika digunakan untuk mendorong pemisahan sampah basah di sumbernya (Oakes 5 Nov 

2019). ‘Contoh praktik terbaik ada di Korea Selatan yang telah meningkatkan tingkat daur ulang 

sampah makanan dari hanya 2% pada tahun 1995 menjadi 95% melalui serangkaian kebijakan mulai 

dari larangan mengirim makanan ke tempat pembuangan sampah akhir, menyiapkan ember khusus 

untuk mengumpulkan sampah makanan, hingga mewajibkan konsumen untuk membeli kantong 

biodegradable untuk membuang makanan' (Kim 2019). Italia adalah contoh bagus lainnya dalam 

menggunakan kantong biodegradable untuk memisahkan sampah makanan (Moffett 2013). 
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4.2 Perspektif konsumen dan kesehatan 

Banyak konsumen yang kesulitan dalam memahami klaim dan label lingkungan, serta tidak dapat 

membedakan antara label pihak ketiga yang independen dan klaim yang dibuat sendiri. European 

Environment Agency (EEA 2020) menyimpulkan bahwa "tidak mudah memahami perbedaan antara 

'dapat dikomposkan di pabrik pengomposan industri', 'dapat dikomposkan di rumah tangga', 'dapat 

terurai di tanah/air tawar/air laut' dan 'biobased'". ECOS menjelaskan alasan fenomena ini: “Dengan 

tidak adanya undang-undang spesifik yang jelas tentang klaim ramah lingkungan, perusahaan 

bebas menggunakan bahasa yang tidak jelas […]. Klaim ramah lingkungan bahkan dapat digunakan 

untuk menghindari batasan hukum untuk produk […]” (ECOS; Rethink Plastic; #breakfreefromplastic 

2021) Sebagai contoh, menurut survei yang dilakukan di Jerman, 58% responden berpikir bahwa 

semua 'bioplastik' dapat dikomposkan (Blesin et al. 2017). Survei Consumers International dan 

UNEP menemukan bahwa label dan sertifikat tidak selalu membantu konsumen membuat 

keputusan pembelian yang lebih baik (UNEP 2020). Untuk mengevaluasi klaim kompostabilitas, 

biodegradabilitas, dan kandungan berbasis hayati untuk kemasan dan produk, ECOS et al. (2021) 

mengusulkan daftar periksa klaim (lihat Lampiran, Gambar A-2).  

Masalah lain muncul karena tidak semua plastik yang diiklankan biodegradable disertifikasi 

berdasarkan standar yang ada (Gambar 3-2). Skema sertifikasi menguji keberadaan aditif 

berbahaya yang ditambahkan pada bahan untuk mempermudah pengolahan, dan plastik 

biodegradable yang tidak bersertifikat dapat menjadi jalan masuk aditif tersebut ke lingkungan, jika 

tidak dibuang dengan benar (melalui sistem sampah kota).  

Mengenai bahaya dari zat yang umumnya ada pada kemasan plastik, Groh et al. (2019) menemukan 

bahwa 'dari 906 bahan kimia yang umumnya ada pada kemasan plastik, 63 menduduki peringkat 

tertinggi sebagai bahan kimia yang membahayakan kesehatan manusia dan 68 merupakan bahan 

kimia yang membahayakan lingkungan12. 7 dari 906 zat itu diklasifikasikan sebagai persisten, 

bioakumulatif, dan beracun (PBT) atau sangat persisten dan sangat bioakumulatif, dan 35 sebagai 

bahan kimia yang mengganggu endokrin di seluruh EU. Perlu dicatat bahwa beberapa zat dapat 

diklasifikasikan dalam lebih dari satu kelompok bahaya. Kemasan plastik mengandung zat-zat 

tersebut baik yang (sebagian) dibuat dari bahan daur ulang atau bahan biobased atau tidak (Geueke 

et al. 2018; Zimmermann et al. 2020). Zimmermann et al. (2020) menyelidiki kemasan makanan 

biobased (wadah, gelas kopi, pembungkus teh celup) dan menemukan bahwa produk biobased ini 

mengandung konsentrasi bahan kimia yang mirip dengan plastik berbasis fosil, termasuk beberapa 

zat beracun. Strakova et al. (2021) menemukan hasil yang sebanding: “Konsentrasi tertinggi zat alkil 

polifluorinasi (PFAS) secara konsisten ditemukan dalam produk serat cetakan, seperti mangkuk, 

piring, dan kotak makanan yang diiklankan sebagai produk sekali pakai yang biodegradable atau 

dapat dikomposkan […]”. 

Jika bahan terurai, aditif tersebut dan produk luruhannya memasuki siklus biomassa. Jika biomassa 

itu kemudian digunakan untuk tujuan pertanian, aditif berbahaya dan produk luruhan dapat 

membahayakan lingkungan dan kesehatan konsumen.  

4.3 Perspektif pengelolaan akhir masa pakai 

Terakhir, bab ini menjawab pertanyaan apakah ada preferensi untuk bahan biobased dan 

biodegradable dari perspektif akhir masa pakai. 

 
12  Menurut klasifikasi bahaya yang diselaraskan berdasarkan Sistem Harmonisasi Global (GHS) PBB. 
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Gambar 4-2 menunjukkan sebuah metode yang mudah untuk menentukan di aliran sampah mana 

suatu bahan akan berakhir. Bagan tersebut membantu mengidentifikasi akhir masa pakai yang 

paling mungkin berdasarkan bahan utama suatu produk, sehingga memungkinkan penilaian nilai 

tambah dari suatu bahan untuk rute pembuangan tertentu.  

Pada langkah pertama, bahan utama dapat dikelompokkan dalam salah satu dari tiga grup berikut: 

plastik konvensional, bahan baku serat karbohidrat, dan bahan baku non-serat karbohidrat. Jenis 

polimer yang berbeda dapat dipertimbangkan pada langkah kedua, dan dari sana, rute akhir masa 

pakai yang khas dapat diidentifikasi. Ada empat rute akhir masa pakai: daur ulang, pembakaran, 

pengomposan industri, dan pengomposan rumah tangga/lingkungan sekitar. Panah yang lebih tebal 

di Gambar 4-2 mewakili kemungkinan yang lebih besar untuk masing-masing opsi. Dilihat dari 

perspektif lingkungan dan konsumen yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengomposan lingkungan sekitar sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Selain itu, plastik 

biobased dan biodegradable saat ini tidak dirancang untuk pengomposan di lingkungan sekitar. 

Pengomposan industri bisa menjadi opsi hanya jika pabrik yang sesuai sudah tersedia (lihat situasi 

domestik di bab 5). Jadi, dua skenario akhir masa pakai yang paling mungkin adalah pembakaran 

dan daur ulang (mekanis). Pendaur ulang plastik konvensional tidak mendukung plastik 

biodegradable dalam aliran input. Komponen biodegradable dalam recyclate plastik konvensional 

berdampak negatif pada sifat akhir (kekuatan dan daya tahan) produk yang menggunakan recyclate.  

Contohnya adalah PLA (sudah 0,1%) dalam daur ulang botol PET: Alaerts et al. (2018) menjelaskan 

bahwa PLA dan PET meleleh pada suhu yang berbeda. Ketika PET meleleh pada 255°C selama 

daur ulang mekanis, komponen PLA telah berada di atas titik lelehnya (155°C) untuk jangka waktu 

yang cukup lama. PLA sudah mulai terurai saat PET masih dalam proses peleburan. Akibatnya, 

recyclate mulai menguning. Karena PLA dan PET tidak bercampur dalam keadaan padat, 

serpihannya menggumpal dan menjadi buram atau kabur saat recyclate PET diolah menjadi pelet. 

Untuk polimer biodegradable lainnya, PHB (poli-3-hidroksibutirat) yang merupakan jenis polimer 

PHA yang paling umum, Alaerts et al. menyimpulkan bahwa 'jika PHB berakhir sebagai input 

produksi rPET (melalui serpihan botol), masalah serupa seperti yang dihadapi PLA dalam daur ulang 

mekanis PET dapat terjadi'. Titik leleh PHB adalah 180°C (Alaerts et al. 2018). 

Titik leleh HDPE, LDPE, dan PP adalah 135°C, 110°C, dan 160°C (Chemgapedia 2021). 

Diperkirakan bahwa kecil kemungkinan polimer-polimer ini akan mengalami efek kontaminasi PLA 

dalam recyclate PET akibat perbedaan titik leleh (Δ100°C). Hal ini didukung oleh Åkesson (2021).13 

Menurut penelitian ini (Åkesson et al. 2021), PET adalah polimer yang paling sensitif terhadap efek 

sejumlah kecil campuran TPS pada daur ulang mekanis. Gugus poliester dalam PET sensitif 

terhadap gugus hidroksil yang ada dalam struktur TPS. Gugus hidroksil menyerang ikatan kimia 

dalam struktur PET yang menyebabkan degradasi PET dan 'sifat mekanis yang lemah'. 

Åkesson et al. menyimpulkan bahwa sulit untuk menentukan sejauh mana penggunaan polimer 

biobased mengancam daur ulang mekanis polimer konvensional, karena ada banyak polimer yang 

berbeda di pasaran, baik yang berbasis fosil maupun hayati. Plastik sekunder juga terkontaminasi 

oleh polimer konvensional lain yang memengaruhi karakteristik mekanik dan fisik resin sekunder, 

lihat Pra-Studi tentang Kandungan Daur Ulang (GIZ and Oeko-Institut e.V. 2021a). Tidak 

 
13  Penulis menemukan bahwa 'kekuatan regang dan modulus PE relatif tidak terpengaruh, tetapi elongasi 

berkurang secara signifikan. Menambahkan 5% TPS/PLA ke HDPE mengurangi elongasi dari sekitar 
1300% menjadi 150%. PP agak lebih sensitif daripada HDPE, yang terutama dapat dilihat dari kekuatan 
impak Charpy. Menambahkan 5% TPS/PLA ke PP mengurangi kekuatan impak Charpy dari sekitar 56 
menjadi 21 kJ/m2’. Kekuatan regang, modulus, elongasi, dan kekuatan impak Charpy adalah sifat fisik dan 
mekanik khas polimer yang memengaruhi pengolahan bahan.  
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disimpulkan bahwa kontaminasi biopolimer akan menyebabkan pengurangan sifat termal dan 

mekanik yang substansial berdasarkan biodegradabilitas polimer saja. 



Plastik biobased dan biodegradable  

 

Gambar 4-2:  Bagan akhir masa pakai berbagai jenis bahan (kemungkinan lebih tinggi untuk panah yang lebih tebal) 
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5 Situasi dan perkembangan spesifik negara 

Situasi pengelolaan sampah (plastik) di suatu negara menentukan apakah produk biodegradable 

dan biobased memberikan keuntungan atau menimbulkan risiko. Sub-bab berikut menjelaskan 

situasi domestik di negara mitra proyek CAP SEA.   

5.1 Malaysia 

Sebuah studi baru-baru ini mengevaluasi peluang dan hambatan di pasar plastik (sirkular) Malaysia, 

termasuk status quo untuk plastik biobased dan biodegradable (World Bank Group 2021a).  

Situasi plastik biobased di Malaysia dirangkum dalam Tabel 5.1. 

Tabel 5.1: Status quo untuk plastik biobased di Malaysia 

Sumber: (World Bank Group 2021a) 

Laporan World Bank menunjukkan bahwa 'bioplastik cenderung memiliki peran yang lebih penting 

dalam keputusan pengadaan kemasan yang berkelanjutan bagi pemilik merek besar di Malaysia di 

masa depan' (World Bank Group 2021a). 

Sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam laporan ini, standardisasi dan sertifikasi adalah kunci 

untuk memastikan biodegradabilitas serta mencegah mikroplastik dan zat berbahaya memasuki 

aliran sampah organik dan lingkungan sekitar. Di Malaysia, ada dua set kriteria ekolabel (a) untuk 

plastik biodegradable dan dapat dikomposkan dan bahan kemasan bioplastik (ECO 001:2018), dan 

(b) untuk produk berbasis biomassa yang biodegradable dan dapat dikomposkan yang digunakan 

untuk produk yang bersentuhan dengan makanan (ECO 009:2016). Kriteria ini mencakup 

persyaratan lingkungan, misalnya uji degradasi dimaksudkan untuk memberikan indikasi potensi 

plastik bertahan di lingkungan, uji residu untuk mengetahui kandungan logam beracun, dan standar 

membedakan antara pengomposan lingkungan/rumah tangga dan pengomposan industri. Sejak 

revisi kriteria ekolabel pada tahun 2018, plastik photo-degradable dan oxo-degradable tidak dapat 

lagi mendapatkan ekolabel.  

Malaysia menghadapi tantangan berikut berkenaan dengan plastik biobased dan biodegradable:  

• Diperlukan transparansi dan kampanye publik untuk mengatasi kebingungan publik dalam 

membedakan istilah biodegradabilitas (biodegradable, dapat dikomposkan, dan oxo-degradable). 

 
14  Produsen plastik Malaysia memproduksi 2,45 juta ton resin plastik, World Bank Group (2021a)  

Produksi resin biobased lokal hingga 12.000 ton per tahun14 dipimpin oleh perusahaan Australia 
SECOS Group dan SIRIM 

Jumlah yang digunakan di 
Malaysia (domestik) 

10–20% resin bioplastik yang diproduksi di Malaysia digunakan di 
dalam negeri. Sisanya diekspor ke pasar di seluruh dunia, termasuk 
Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea, dan Tiongkok 

Penggunaan Plastik sekali pakai untuk kemasan dan/atau produk yang 
bersentuhan dengan makanan (gelas minuman, sedotan, alat makan, 
kantong teh celup, dan tas belanja); penggunaan terbatas di pasar 
kain non-tenun seperti masker 
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• Saat ini, tidak ada cara untuk mencegah impor plastik oxo-degradable ke Malaysia karena tidak 

ada skema sertifikasi atau deklarasi untuk plastik oxo-degradable. Selain itu, produsen kantong 

plastik dapat menggunakan plastik oxo-degradable karena tidak ada kewajiban deklarasi dan 

standar produksi kantong plastik. 

• Tidak ada mekanisme yang tepat untuk pengumpulan sampah makanan dari daerah pemukiman 

dan institusi lain. Saat ini, pemilahan sampah makanan/organik di sumber (pemilahan di tempat 

asal sampah) tidak wajib dilakukan oleh rumah tangga atau penghasil sampah lain. Oleh sebab 

itu, potensi kantong plastik biodegradable untuk pemilahan sampah rumah tangga basah dan 

kering tidak dapat dikembangkan karena tidak ada jaringan infrastruktur pengolahan sampah 

organik skala industri: UNEP (2017) mengatakan bahwa “Malaysia tidak memiliki pabrik 

komersial/skala penuh untuk mengolah sampah makanan/organik”. 

 

 

Sejauh ini belum ada peta jalan khusus bioplastik yang diterapkan di Malaysia, tetapi Peta Jalan 

Malaysia Menuju Nol Plastik Sekali Pakai (MESTECC 2018) mencakup poin-poin aksi terkait plastik 

biobased dan biodegradable:  

• Selama Tahap II pada tahun 2022 

‒ Kantong bio digunakan secara luas di tingkat nasional menggantikan kantong plastik dan dijual 

sebagai barang Stock Keeping Unit (SKU). 

‒ Praktik 'gerakan tanpa sedotan' berlanjut dan diperluas ke tempat usaha tidak permanen. 

Sedotan dengan ekolabel (sesuai ECO001) akan diterapkan, termasuk sedotan untuk minuman 

kemasan. 

‒ Lingkup perluasan produk biodegradable dan dapat dikomposkan: kemasan makanan, film 

plastik, peralatan makan, wadah makanan, korek kuping, polibag dan pot tanaman, pupuk lepas 

lambat. 

• Selama Tahap III (tahun 2026-2030) 

‒ Peningkatan substansial dalam volume produksi produk lokal alternatif yang biodegradable dan 

dapat dikomposkan untuk konsumsi domestik. 

‒ Lingkup perluasan produk biodegradable dan dapat dikomposkan: alat kesehatan sekali pakai 

(kateter), popok dan pembalut wanita, plastik sekali pakai lain yang tidak dapat memasuki 

ekonomi sirkular. 

‒ Memperluas penggunaan kit uji cepat untuk kriteria ekolabel untuk produk plastik biodegradable 

dan dapat dikomposkan dan bahan kemasan bioplastik yang sesuai dengan ECO001. 

Di satu sisi, tren peningkatan penggunaan plastik biobased dan biodegradable terlihat sejalan 

dengan visi pemerintah yang tertuang dalam Peta Jalan Menuju Nol Plastik Sekali Pakai. Di sisi lain, 

tidak realistis untuk berasumsi bahwa plastik biodegradable dapat sepenuhnya terurai di lingkungan 

alam. Selain itu, plastik biodegradable tidak dapat dimanfaatkan dalam praktik pengelolaan akhir 

masa pakai di Malaysia. Perlu dicatat bahwa pemilahan di sumber dan pengumpulan sampah 

(organik) perkotaan dan komersial secara terpisah merupakan prasyarat penting. Selain itu, studi 

Penilaian Siklus Hidup (LCA) telah dengan jelas menunjukkan bahwa plastik biobased tidak 

memberikan manfaat lingkungan yang lebih besar daripada plastik berbasis fosil. Memilih plastik 

biobased alih-alih alternatif berbasis fosil hanya menggeser beban antara kategori dampak 

lingkungan yang berbeda (lihat pra-studi tentang pilihan bahan berdasarkan LCA, Prakash et al. 

2021). Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa tren pasar jelas bertentangan dengan rekomendasi yang 

tertuang dalam bab 6: plastik biobased dan biodegradable tidak memenuhi harapan untuk menjadi 
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solusi masalah sampah produk sekali pakai domestik, dan diperlukan panduan tentang kapan dan 

bagaimana plastik biobased dan biodegradable dapat mendukung Ekonomi Sirkular, dan kapan 

jenis plastik tersebut malah merugikan.  

5.2 Thailand 

Sejak Badan Inovasi Nasional Thailand menerbitkan Peta Jalan Nasional untuk Pengembangan 

Industri Bioplastik (National Innovation Agency 2008) pada tahun 2008, Thailand telah 

meningkatkan kapasitas produksi plastik secara signifikan. Thailand memiliki kapasitas produksi 

plastik biobased, biodegradable, dan plastik konvensional terbesar di Asia Tenggara: sekitar 95.000 

ton plastik biobased dan biodegradable per tahun, dan 33,3 juta ton plastik konvensional per tahun 

pada tahun 2018 (World Bank Group 2021b).  

Untuk plastik biobased dan biodegradable, industri plastik Thailand terutama memproduksi PLA dan 

PBS (lihat bab 2.1). Seperti di Malaysia, 10-20% dari resin biobased yang diproduksi di Thailand 

digunakan di dalam negeri dan sisanya diekspor. Menurut Badan Inovasi Nasional Thailand (2008) 

dan hingga saat ini (World Bank Group 2021b), Thailand memiliki 'ambisi untuk menjadi pusat 

bioplastik regional utama sejalan dengan pertumbuhan yang diharapkan dalam industri bioplastik 

global'. Industri Bioplastik Thailand mendapat dukungan luas dari Dewan Investasi Thailand 

(Thailand Board of Investment 2014; 2019)  

Dalam hal standar untuk plastik biobased dan biodegradable, Institut Standar Industri Thailand (TISI) 

menerbitkan standar untuk plastik yang dapat dikomposkan. Tetapi, Thailand tidak memiliki pabrik 

pengomposan industri untuk bahan organik (kecuali satu fasilitas di Bangkok). Jadi, plastik biobased 

dan biodegradable dibuang di tempat pembuangan akhir tanpa intervensi untuk pengomposan yang 

lebih baik. Ini menimbulkan masalah karena biasanya PLA dan PBS membutuhkan suhu minimum 

60°C, kelembaban, dan substrat organik untuk penguraian aerobik. Karena kurangnya fasilitas 

pengomposan industri, bioplastik yang dikonsumsi di Thailand tidak terurai secara hayati pada tahap 

pasca-konsumen. Menurut Bank Dunia (2021b), plastik oxo-degradable menimbulkan masalah lebih 

lanjut karena tidak ada deklarasi atau standar, meskipun telah dilarang sejak awal tahun 2020. 

Laporan yang sama menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana implementasi untuk 

pelarangan plastik oxo-degradable. 

Situasi ini menyebabkan tantangan yang sebanding dengan di Malaysia: 

• Diperlukan transparansi dan kampanye publik untuk mengatasi kebingungan publik dalam 

membedakan istilah biodegradabilitas (biodegradable, dapat dikomposkan, dan oxo-degradable). 

• Saat ini, tidak ada cara untuk mencegah penggunaan dan impor plastik oxo-degradable karena 

tidak ada skema sertifikasi atau deklarasi untuk plastik oxo-degradable. 

• Menurut UNEP (2017), 'Thailand kesulitan mendapatkan sumber sampah organik terpilah yang 

konsisten dan membutuhkan teknologi hemat biaya untuk pemanfaatan biomassa. Teknologi 

pengolahan seperti pengomposan […] perlu direplikasi untuk mengurangi volume sampah kota’. 

• Potensi kantong plastik biodegradable untuk pemilahan sampah rumah tangga basah dan kering 

tidak dapat dikembangkan karena kurangnya pabrik pengomposan bahan organik skala industri 

(hanya ada satu pabrik di Bangkok). 

Plastik biobased dan biodegradable banyak digunakan untuk barang dan kemasan plastik di 

Thailand, bahkan perkembangannya lebih cepat dari di Malaysia. Sejauh ini, masih tidak ada 

panduan tentang kapan dan bagaimana plastik biobased dan biodegradable dapat mendukung 

Ekonomi Sirkular, dan kapan jenis plastik tersebut malah merugikan. Sebagai contoh, Thailand tidak 

memastikan pengolahan akhir masa pakai yang tepat untuk plastik biodegradable. Seperti juga 
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disebutkan dalam sub-bab Malaysia, studi LCA telah dengan jelas menunjukkan bahwa plastik 

biobased tidak memberikan manfaat lingkungan yang lebih besar daripada plastik berbasis fosil. 

Memilih plastik biobased alih-alih alternatif berbasis fosil hanya menggeser beban antara kategori 

dampak lingkungan yang berbeda (lihat GIZ and Oeko-Institut e.V. 2021b). Disimpulkan bahwa tren 

pasar jelas bertentangan dengan rekomendasi yang tertuang dalam bab 6. Jadi, keuntungan yang 

diharapkan dalam hal pengurangan volume sampah dan manfaat lingkungan tidak akan terwujud 

selama tidak ada kebijakan yang mendukung, seperti kewajiban pelabelan, standar, dan praktik 

pengelolaan sampah (pengumpulan terpisah, pemilahan, dan fasilitas pengolahan sampah organik). 

5.3 Uni Eropa 

Plastik biobased dan biodegradable adalah 1% (0,3 juta ton) dari 20,4 juta ton kemasan plastik yang 

digunakan di Uni Eropa (lihat Gambar 5-1). Produksi plastik biobased mencapai 2,43 juta ton dari 

produksi plastik global pada tahun 2019. Asia menyumbang porsi terbesar dari produksi plastik 

biobased (45%), diikuti oleh Eropa sebesar 25%.  

Gambar 5-1:  Volume dan Porsi Penggunaan Polimer Plastik di Uni Eropa 

 

Sumber: Angka dari PlasticsEurope dan European Bioplastics yang dikutip di Brizga et al. (2020) 

Dari empat jenis plastik dalam diagram lingkaran biru di atas, drop-in plastics (39%) sebagian besar 

non-biodegradable. Biodegradabilitas campuran pati (28%) tidak jelas karena tergantung pada zat 

yang dicampur dengan pati. Biodegradabilitas (skala industri) telah dikonfirmasi untuk sepertiga 

porsi diagram (19% plastik berbasis fosil ditambah 14% plastik berbasis hayati).  

Berikut adalah rangkuman hukum yang mengatur plastik biobased dan biodegradable di Eropa.  

Secara umum, undang-undang yang mencakup aspek menyeluruh terkait sampah adalah Petunjuk 

Kerangka Kerja Sampah EU (WFD; Directive 2008/98/EC 2008, diperbarui pada tahun 2015 dan 

2018) dengan hierarki sampah sebagai instrumen utama (Pasal 4). Oleh sebab itu, 5 langkah 

hierarki sampah juga berlaku untuk sampah plastik biobased dan biodegradable: langkah pertama 

adalah pencegahan, diikuti dengan penggunaan kembali dalam persyaratan tertentu, daur ulang 

bahan (saat ini jarang diterapkan untuk plastik biobased dan biodegradable), pengomposan skala 

Kemasan 
20.4 Mt; 
39% 

Plastik lainnya 
1.6 Mt; 8% 

Bioplastik  
0.3 Mt; 1% 

Campuran pati  
0.32 Mt; 28% 

Petroplastik 
biodegradable  
0.22 Mt; 19% 

Plastik drop-in 
0.44 Mt; 39% 
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industri dan rumah tangga, pemulihan energi melalui (ko-)insinerasi dan penimbunan15. Ketentuan 

tambahan berlaku untuk kemasan biodegradable yang terutama diatur dalam Petunjuk Kemasan 

dan Sampah Kemasan (PPWD; Directive 94/62/EC 1994, diperbarui pada tahun 2018, tinjauan 

direncanakan). Secara khusus, … 

… Pasal 8a mencakup pelabelan standar untuk kantong plastik yang biodegradable dan dapat 

dikomposkan 

… Lampiran II tentang komposisi […] kemasan mensyaratkan bahwa  

‒ 'kemasan biodegradable tidak boleh menghalangi pengumpulan terpisah dan proses atau 

aktivitas pengomposan.’  

‒ ‘sampah kemasan biodegradable harus dapat diuraikan secara fisika, kimia, termal, atau 

biologis sehingga sebagian besar kompos yang sudah jadi pada akhirnya terurai menjadi 

karbon dioksida, biomassa, dan air.’ 

Petunjuk Plastik Sekali Pakai (SUPD; Directive (EU) 2019/904 2019) berfokus pada pengurangan 

dampak produk plastik tertentu terhadap lingkungan. Semua ketentuan berlaku untuk plastik sekali 

pakai biobased dan biodegradable yang tidak dikecualikan atau dibedakan sebagai subkelompok 

dengan ketentuan khusus: “Plastik yang diproduksi dari polimer alami yang dimodifikasi, atau plastik 

yang dibuat dari bahan biobased, fosil, atau sintetis, tidak terbentuk secara alami sehingga harus 

diatur dengan Petunjuk ini. Oleh karena itu, definisi plastik yang diadaptasi harus mencakup barang 

karet berbasis polimer dan plastik biobased dan biodegradable, baik yang berasal dari biomassa 

atau dimaksudkan untuk terurai secara hayati seiring waktu”. (Directive (EU) 2019/904 2019) 

Meskipun belum ada undang-undang EU yang mengatur plastik yang biodegradable dan dapat 

dikomposkan secara komprehensif, masing-masing Negara Anggota EU sudah memiliki kebijakan 

tersebut, terutama terkait dengan kantong sampah hayati (60% produk biodegradable yang diatur; 

lihat Tabel 5.2).  

Tabel 5.2: Persyaratan hukum untuk produk plastik biodegradable di berbagai 

Negara Anggota EU 

Negara Persyaratan hukum untuk produk plastik biodegradable 

Italia Kantong plastik biodegradable yang sesuai dengan EN 13432 dan memiliki 
kandungan minimum bahan baku terbarukan dibebaskan dari ketentuan 
pengurangan kantong plastik berbahan ultra-ringan.  

Prancis Kantong plastik biodegradable yang sesuai dengan EN 13432 dibebaskan dari 
larangan kantong plastik yang mulai diterapkan pada tahun 2016. 

Siprus Kantong sampah biodegradable diprioritaskan dalam spesifikasi pengadaan 
publik, sehingga secara tidak langsung memberikan insentif keuangan. 

Jerman Kantong plastik yang disertifikasi menurut EN 13432 dapat digunakan untuk 
mengumpulkan sampah hayati kecuali untuk spesifikasi sampah regional.  

Film pertanian dari plastik biodegradable yang sesuai dengan EN 13432 
diizinkan sebagai aliran input di pabrik pengomposan. 

Austria Biaya EPR yang lebih rendah untuk memasarkan bahan kemasan biodegradable 
dibandingkan untuk bahan yang terbuat dari plastik konvensional. 

 
15  Menurut Kementerian Lingkungan Federal Jerman (2019), kurang dari 1% sampah kemasan plastik 

dibuang ke tempat pembuangan akhir di Jerman. Diasumsikan bahwa ini juga berlaku untuk kemasan 
plastik biobased dan biodegradable. 
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Sumber: EPA Network 2018 

Dengan penerapan Strategi Plastik Uni Eropa (European Commission 2018a) dan Rencana Aksi 

Ekonomi Sirkular (European Commission 2020), Komisi Eropa mengumumkan kerangka kebijakan 

khusus tentang pengadaan, pelabelan, dan penggunaan plastik biobased, serta penggunaan plastik 

biodegradable dan plastik yang dapat dikomposkan. Proposal ini diperkirakan akan diterbitkan pada 

tahun 2021. Menurut European Environmental Agency (2020), kerangka hukum semacam itu harus 

mencakup aturan yang selaras untuk mendefinisikan dan memberi label pada plastik yang dapat 

dikomposkan dan biodegradable. Selain itu, kerangka hukum ini akan menjadi dasar untuk 

menentukan aplikasi penggunaan seperti apa yang memiliki manfaat lingkungan. Manfaat tersebut 

diharapkan dari kantong pengumpul sampah hayati, barang-barang yang melekat pada sampah 

hayati (stiker pada sayuran, label pada kantong teh), atau film mulsa pertanian.  

Meskipun hanya mencakup biodegradabilitas plastik, kelompok penasihat ilmiah untuk lembaga 

EU16 (SAPEA 2020) menyarankan bahwa undang-undang baru harus berisi rekomendasi berikut:  

• Mengadopsi definisi bersama tentang biodegradabilitas; 

• Membatasi penggunaan plastik biodegradable di luar ruangan untuk aplikasi spesifik yang tidak 

memungkinkan pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang.  

• Jangan menganggap plastik biodegradable sebagai solusi untuk pengelolaan sampah yang tidak 

tepat atau sampah yang dibuang sembarangan; 

• Mendukung pengembangan pengujian dan sertifikasi yang koheren untuk biodegradabilitas; 

dan 

• Mendorong penyediaan informasi akurat tentang sifat, penggunaan dan pembuangan yang 

tepat, serta pembatasan plastik biodegradable kepada kelompok pengguna yang relevan.  

  

 
16  Science Advice for Policy by European Academics (SAPEA) adalah bagian dari Mekanisme Saran Ilmiah 

Komisi Eropa. SAPEA memberikan saran ilmiah independen kepada Komisi Eropa untuk mendukung 
pengambilan keputusan. 
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6 Kesimpulan dan aspek implementasi utama 

Disimpulkan bahwa substitusi sederhana bahan berbasis fosil dengan alternatif berbasis hayati tidak 

tepat untuk menghadapi masalah terkait timbulan sampah. Selain itu, substitusi ini tidak membawa 

manfaat lingkungan sebesar yang dibutuhkan mengingat tantangan terkait sampah plastik dan 

kemasan. Bahan biobased dan biodegradable tidak boleh merusak hierarki sampah, di mana 

menghindari timbulan sampah lebih diprioritaskan daripada semua opsi lain.  

Selain memberikan informasi latar belakang, makalah ini menjelaskan berbagai risiko dan keberatan 

terkait plastik biobased dan biodegradable. Penulis studi ini membuat kesimpulan sesuai dengan 

Badan Lingkungan Federal Jerman (UBA) (2017) … 

… untuk plastik biobased …  

• … menggantikan plastik konvensional dengan plastik biobased tidak membawa manfaat 

lingkungan yang nyata tetapi akan menggeser beban lingkungan: Meskipun plastik biobased 

memiliki dampak yang lebih rendah pada potensi pemanasan global, plastik ini menyebabkan 

tingkat pengasaman yang lebih tinggi dan tata guna lahan yang lebih intens. Penggunaan lahan 

yang lebih intens menimbulkan masalah seperti peningkatan penggunaan pupuk dan pestisida, 

serta konflik tata guna lahan dalam konteks produksi pangan. Dengan demikian, kemungkinan 

besar akan menimbulkan dampak yang lebih besar pada hilangnya keanekaragaman hayati dan 

degradasi tanah. 

• … tidak semua bahan biobased 100% berbasis hayati, karena sertifikasi dan pelabelan 

memungkinkan kandungan bahan baku alami sebesar 20%, 50%, atau 85% dalam plastik. 

Diferensiasi ini berisiko semakin membingungkan konsumen bahkan lebih dari kebingungan yang 

ditimbulkan keseluruhan isu. 

• … sertifikasi asal dan budidaya biomassa yang berkelanjutan harus dipertimbangkan selain porsi 

biomassa yang digunakan dalam suatu produk. 

… untuk plastik biodegradable …  

• … secara umum, dampak fisik, kimia, dan biologis dari plastik biodegradable maupun 

konvensional menyebabkan serpihan plastik di lingkungan. Bahkan jika bahan pada akhirnya 

terdegradasi hingga setidaknya 90%, sepanjang proses itu, partikel mikro serta zat berbahaya 

dari serpihan plastik dapat luruh atau menimbulkan efek merugikan.  

• … infrastruktur pengelolaan sampah saat ini tidak disesuaikan untuk pemulihan plastik 

biodegradable berkualitas tinggi, baik di Eropa (lihat bab 5.3) maupun di Asia Tenggara (lihat bab 

5.1 dan 5.2). Investasi dalam infrastruktur semacam itu masih diragukan mengingat bahwa plastik 

yang dapat terurai secara biologis hanya memiliki nilai terbatas untuk didaur ulang. 

• … menangani volume sampah yang tinggi dengan cara menggunakan plastik biodegradable yang 

berakhir di pengelolaan sampah organik tidak sejalan dengan hierarki sampah. Sebaliknya, 

pengurangan, penggunaan kembali, dan kemasan yang dapat didaur ulang harus lebih 

diprioritaskan. 

 

Penilaian bahan plastik biobased dan biodegradable tidak mudah. Sebelum memilih bahan untuk 

plastik, penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan, potensi kelebihan dan kekurangan, 

serta opsi akhir masa pakai tertentu dalam konteks lokal. Gambar 6-1 memberikan gambaran umum 

tentang poin-poin tindakan paling penting untuk plastik biobased dan biodegradable. Poin-poin ini 

tidak memerlukan penilaian lebih lanjut tetapi dapat dianggap sebagai rekomendasi jangka pendek. 
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Gambar 6-1:  Lima Hal yang Perlu Dilakukan terkait plastik biobased dan biodegradable 

 

Sumber: Kompilasi sendiri dilengkapi dengan rekomendasi dari EPA Network 2018 

Dalam proyek pengelolaan sampah, prioritaskan pencegahan 
sampah daripada promosi plastik biodegradable dan biobased, 

misalnya dengan penggunaan kembali. Plastik biodegradable dan 
biobased tidak boleh dianggap sebagai solusi untuk masalah 

polusi plastik.

Gunakan kantong sampah makanan biodegradable bersertifikat 
untuk memisahkan sampah basah dan kering, seperti kantong 

sampah makanan dengan ekolabel Tipe-I atau skema pihak 
ketiga lain yang andal dan independen. Tidak direkomendasikan 

untuk menggunakan plastik biodegradable untuk tujuan lain. 
Jadi, jangan memberikan insentif untuk penggunaan plastik 

biobased dan biodegradable.

Hanya gunakan limbah pertanian dan produk sampingan sebagai 
bahan baku plastik biobased.

Pastikan keterbukaan informasi yang diperlukan dan 
komunikasikan dengan jelas kepada publik melalui standar, 
label, dan pengujian apakah bahan yang terkait dirancang 

biodegradable dan dapat diuraikan di fasilitas pengomposan 
skala industri, rumah tangga, atau lingkungan alami. 

Berinvestasi dalam pemilahan di sumber, teknologi pemilahan, 
dan fasilitas pengelolaan sampah organik. 
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 Plastik biobased dan biodegradable 

 

Lampiran 

Tabel A-1: Degradasi biologis plastik biodegradable di lingkungan yang berbeda  

(a) Degradasi biologis plastik biodegradable dalam kondisi pengomposan industri (50-60°C) 

Bahan  Suhu Tingkat Degradasi Waktu Sumber 

TPS 58°C 80% 45 hari Shin et al. 2004 

Botol PLA 58°C 84% 58 hari Kale et al. 2007b 

PHA 55°C ~80% 28 hari Tabasi & Ajji 2015 

PBS/campuran pati (film) 58°C 100% 45 hari Jayasekara et al. 2003 

PCL (film 500 µm) 58°C 40% 45 hari Shin et al. 2004 

(b) Degradasi biologis plastik biodegradable di tanah 

Bahan  Suhu Tingkat Degradasi Waktu Sumber 

PLA (Bubuk, 500 µm) 20°C < 1% 186 hari Fraunhofer Umsicht 

PHA (film, 620 µm) 20°C ~70% 660 hari Gomez & Michel 2013 

PBS/TPS (bubuk) 25°C 25% 28 hari Adhikari et al. 2016 

PCL 20-25°C ~20% 125 hari Solaro et al. 1998 

(c) Degradasi biologis plastik biodegradable di media air 

Bahan  Suhu Tingkat Degradasi Waktu Sumber 

PLA (Bubuk, 500 µm) 20°C < 10% 118 hari Fraunhofer Umsicht 

TPS/Selulosa  20-25°C ~ 80% 55 hari Catia Bastiolli 1998 

PCL (Bubuk 500µm) 20°C > 90% 28 hari Fraunhofer Umsicht 

Catatan: Angka-angka tersebut didapat dari pengukuran individu yang sangat bergantung pada kondisi selama eksperimen degradasi, 
seperti jenis tanah, pH media air, dll. Angka-angka tersebut memberikan indikasi, tetapi angka yang berbeda dapat ditemukan jika 
terjadi perubahan metodologis. 
Sumber: Berdasarkan kompilasi dari penulis Umweltbundesamt 2018 

Tabel A-2: Standar ISO dan CEN utama yang berkaitan dengan biodegradabilitas 

plastik 

Nama Standar 

EN ISO 10210:2017 Plastik — Metode persiapan sampel untuk uji biodegradasi bahan plastik (ISO 
10210:2012) 

EN 14995:2006 Plastik — Evaluasi kemampuan pengomposan — Skema pengujian dan spesifikasi 

EN 13432:2000 Kemasan — Persyaratan kemasan yang dapat dipulihkan kembali melalui pengomposan 
dan biodegradasi — Skema pengujian dan kriteria evaluasi untuk penerimaan akhir kemasan 

EN 14046:2003 Kemasan — Evaluasi biodegradabilitas aerobik akhir bahan kemasan dalam kondisi 
pengomposan terkontrol — Metode dengan analisis karbon dioksida yang dilepaskan 

EN 17033:2018 Plastik — Film mulsa biodegradable untuk pertanian dan hortikultura — Persyaratan dan 
metode pengujian 

Spesifikasi ISO 17088:2012 untuk plastik yang dapat dikomposkan 

EN ISO 14855-1:2012 / EN ISO 14855-2:2018 Penentuan biodegradabilitas aerobik akhir bahan plastik 
dalam kondisi pengomposan terkontrol — Metode dengan analisis karbon dioksida yang dihasilkan — 
Bagian 1: Metode umum (ISO 14855-1:2012) — Bagian 2: Pengukuran gravimetri karbon dioksida yang 
dihasilkan dalam uji skala laboratorium (ISO 14855-2:2018) 



Proyek CAP SEA 2021  

 

Nama Standar 

EN ISO 16929:2019 Plastik — Penentuan tingkat disintegrasi bahan plastik dengan kondisi 
pengomposan yang ditentukan dalam uji skala pilot (ISO 16929:2019) 

EN ISO 20200:2015 Plastik — Penentuan tingkat disintegrasi bahan plastik dengan kondisi 
pengomposan simulasi dalam uji skala laboratorium (ISO 20200:2015) 

ISO 23977-1:2020 / ISO 23977-2:2020 Plastik — Penentuan biodegradasi aerobik bahan plastik yang 
terpapar air laut — Bagian 1: Metode dengan analisis karbon dioksida yang dihasilkan — Bagian 2: 
Metode dengan pengukuran kebutuhan oksigen dalam respirometer tertutup 

EN ISO 14853:2017 Plastik — Penentuan biodegradasi anaerobik akhir bahan plastik dalam sistem air — 
Metode dengan pengukuran produksi biogas (ISO 14853:2016) 

EN ISO 14851:2019 Penentuan biodegradabilitas aerobik akhir bahan plastik dalam media air — Metode 
dengan pengukuran kebutuhan oksigen dalam respirometer tertutup (ISO 14851:2019) 

EN ISO 14852:2018 Penentuan biodegradabilitas aerobik akhir bahan plastik dalam media air — Metode 
dengan analisis karbon dioksida yang dihasilkan (ISO 14852:2018) 

EN 17417:2020 Penentuan biodegradasi akhir bahan plastik dalam sistem air dengan kondisi anoksik 
(denitrifikasi) — Metode dengan pengukuran kenaikan tekanan 

EN ISO 10634:2018 Kualitas air — Persiapan dan pengolahan senyawa organik yang sukar larut dalam 
air untuk evaluasi selanjutnya terhadap biodegradabilitas dalam media air (ISO 10634:2018) 

EN ISO 14593:2005 Kualitas air — Evaluasi biodegradabilitas aerobik akhir senyawa organik dalam 
media air — Metode dengan analisis karbon anorganik dalam bejana tertutup (uji headspace CO2) (ISO 
14593:1999) 

EN ISO 11733:2004 Kualitas air — Penentuan eliminasi dan biodegradabilitas senyawa organik dalam 
media air — Uji simulasi lumpur aktif (ISO 11733:2004) 

EN ISO 17556:2019 Plastik — Penentuan biodegradabilitas aerobik akhir bahan plastik di tanah dengan 
mengukur kebutuhan oksigen dalam respirometer atau jumlah karbon dioksida yang dihasilkan (ISO 
17556:2019) 

EN ISO 11266:2020 Kualitas tanah — Panduan uji laboratorium untuk biodegradasi bahan kimia organik 
di tanah dalam kondisi aerobik (ISO 11266:1994) 

EN ISO 15985:2017 Plastik — Penentuan biodegradasi anaerobik akhir dalam kondisi pencernaan 
anaerobik padatan tinggi — Metode dengan analisis biogas yang dilepaskan (ISO 15985:2014) 

EN ISO 18830:2017 Plastik — Penentuan biodegradasi aerobik bahan plastik tidak mengambang di 
ruang air laut/sedimen berpasir — Metode dengan pengukuran kebutuhan oksigen dalam respirometer 
tertutup (ISO 18830:2016) 

EN ISO 19679:2020 Plastik — Penentuan biodegradasi aerobik bahan plastik tidak mengambang di 
ruang air laut/sedimen — Metode dengan analisis karbon dioksida yang dihasilkan (ISO 19679:2020) 

ISO 13975:2019 Plastik — Penentuan biodegradasi anaerobik akhir bahan plastik dalam sistem 
pencernaan slurry terkontrol — Metode dengan pengukuran produksi biogas 

ISO 22404:2019 Plastik — Penentuan biodegradasi aerobik bahan tidak mengambang yang terpapar 
sedimen laut — Metode dengan analisis karbon dioksida yang dihasilkan 

ISO/DIS 23517-1 (sedang dikembangkan) Plastik — Film mulsa biodegradable untuk pertanian dan 
hortikultura Bagian 1: Persyaratan dan metode pengujian terkait biodegradasi, ekotoksisitas, dan 
pengendalian konstituen 

Sumber: Tabel 3 di Di Bartolo et al. 2021 

Informasi tambahan tentang standar tersedia di Tabel 4 (Daftar standar CEN dan ISO, laporan 

teknis, dan spesifikasi, yang relevan dengan penilaian siklus hidup bioplastik) yang disusun oleh Di 

Bartolo et al. (2021). 



  

 

Gambar A-2:  Daftar Periksa Klaim ECOS untuk penilaian Klaim Hijau pada Produk untuk kategori produk yang relevan 

(a) Periksa klaim pengomposan     (b) Periksa klaim biodegradabilitas  (c) Periksa klaim kandungan berbasis hayati  

   

Sumber: (ECOS; Rethink Plastic; #breakfreefromplastic 2021) 

  

Kecualikan produk-produk yang biasanya dapat diguna ulang atau didaur ulang, 
mengikuti hirarki sirkularitas22; 

Implementasikan hanya pada produk-produk yang mengandung bahan organik 
untuk dibuang, sehingga meningkatkan atau memfasilitasi pengumpulan sampah 
organik; 

Implementasikan hanya pada produk-produk yang secara keseluruhan dapat 
dikompos, bahkan setelah penggunaan;  

Implementasikan hanya pada lokasi-lokasi dimana infrastrukur pengomposan 
tersedia dalam skala besar; 

Sertakan instruksi tentang kondisi pengomposan yang sesuai (jangka waktu teoretis, 
suhu dan kondisi pengomposan kelembaban. 

 

Tawarkan instruksi untuk konsumen tentang pembuangan produk, langsung pada 
produknya; 

Bedakan secara jelas antara pengomposan skala rumah dan industri; 

Secara eksplisit cegah pembuangan sampah sembarangan;  

Tentukan kondisi optimal (jangka waktu, temperatur, kelembapan) dimana 
pengomposan berlangsung 

Sertakan estimasi waktu konservatif untuk biodegradasi penuh 

Kecualikan produk-produk yang hanya dapat dikompos pada lingkungan tertentu 
(seperti proses kompos di industi); 

Sertakan hanya produk-produk yang dengan penggunaan utamanya dibuang di 
lingkungan terbuka, tetapi tidak sebagai sarana untuk mengatasi pembuangan 
sampah sembarangan;  

Implementasikan hanya jika seluruh komponen yang terkandung dalam plastiknya 
biodegradable, termasuk aditifnya; 

Jangan digunakan untuk produk-produk yang memiliki komponen tidak 
biodegradable;  

Mempertimbangkan kondisi regional yang akan mempengaruhi biodegradability, 
termasuk kondisi iklim, temperatur tanah, salinitas air dan lain lain; 

Sertakan instruksi tentang kondisi pengomposan yang sesuai (jangka waktu 
teoretis, suhu dan kondisi pengomposan kelembaban. 

 

Sertakan persentase yang presisi untuk konten kandungan bahan nabatinya;.  

Sebutkan secara eksplisit bahan hayati yang diproduksi secara ‘berkelanjutan’ 
(sesuai dengan standard tertentu) dan dengan lugas mengkomunikasikan nilai 
keberlanjutan produk yang lebih tinggi; 

Kecualikan istilah yang tidak jelas atau menyesatkan seperti “plastk 
sirkular”,’bioplastik’ atau ‘bebas plastik’ untuk mengindikasikan konten berbasis 
hayati; 

Pastikan instruksi untuk pengelolaan di akhir masa pakai produk diperlihatkan 
secara jelas mengingat kebingungan pada consumer terkait bio-based vs 
biodegradable. 

 

Pastikan bahwa konten berbahan hayati yang telah diverifikasi tersedia dalam 
produk (produk yang konten berbasis hayatinya didapatkan melalui plastik kredit atau 
akuntansi kreatif harus dikecualikan) 

instruksi untuk pengelolaan di akhir masa pakai produk diperlihatkan secara jelas 
mengingat kebingungan pada consumer terkait bio-based vs biodegradable. 

 

Implementasikan hanya pada bahan berbasis hayati yang didapatkan secara 
“berkelanjutan” seperti yang diindikasikan pada standar yang diikuti  

Sertakan bukti nilai keberlanjutan yang lebih tinggi melalui analisis siklus hidup 
(LCA) 

Kecualikan aditif yang berbahan non hayati dari pelaporan konten berbahan hayati 

 

Pastikan bahwa pengujian biodegradasi melingkupi keseluruhan komponen dalam 
produk 

 

Informasikan kondisi lingkungan yang cocok untuk biodegradasi (tanah, air, dkk) 

Sebutkan secara jelas bahwa produk seharusnya tidak dibuang sembarangan 

Pastikan bahwa seluruh komponen dalam produk diuji secara terpisah dan terbukti 
dapat dikompos 
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